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PRODUKTPROGRAMM Inhaltsverzeichnis

Informationen

Wir sind Ihr starker Partner

Lieferprogramm

Alles aus einer Hand

Sonderabmessungen, Allgemeine Bedingungen

1.2436

Werkstoffeigenschaften

Préazisionsflachstahl, 500 mm

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 500 mm
Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 1000 mm

1.2379

Werkstoffeigenschaften

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 500 mm
Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf3, 1000 mm
Platten B=505 mm, 1000 mm

Prézisionsplatten

Gehartete Platten

Erodierblécke

Rundstébe geschliffen

Rundstébe gedreht oder geschalt

Normstabe

1.2363

Werkstoffeigenschaften
Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 1000 mm

1.2510

Werkstoffeigenschaften
Préazisionsflachstahl, 500 mm

Platten B=405 mm / B=505 mm, 500 mm
Préazisionsflachstahl, 1000 mm
Prazisionsplatten

Rundstébe geschliffen

Rundstébe gedreht oder geschalt

1.2842

Werkstoffeigenschaften

Prazisionsflachstahl, 500 mm

Prazisionsflachstahl, 1000 mm

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 500 mm
Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf3, 1000 mm
Platten B=505 mm, 1000 mm

Geschliffene Platten

Gehartete Platten

Normstabe
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1.2767

Werkstoffeigenschaften

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 500 mm
Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 1000 mm
Platten B=505 mm, 1000 mm

Rundstabe geschliffen

Rundstébe gedreht oder geschalt

Prazisionsplatten

1.2990

Werkstoffeigenschaften

Rundstébe gedreht oder geschélt

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 1000 mm
Platten B=505 mm, 1000 mm

1.2210

Werkstoffeigenschaften
Rundstabe geschliffen

1.1730

Werkstoffeigenschaften

Préazisionsflachstahl, 1000 mm

Rundstébe gedreht oder geschélt

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 1000 mm
Platten B=505 mm, 1000 mm

Préazisionsplatten

P-Platten

ST 52-3 / 1.0570

Werkstoffeigenschaften

Platten B=505 mm, 1000 mm

Rundstabe gedreht oder geschélt

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 1000 mm

1.2162

Werkstoffeigenschaften

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 1000 mm
Platten B=505 mm, 1000 mm

Rundstabe gedreht oder geschélt
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PRODUKTPROGRAMM Inhaltsverzeichnis

1.2312

Werkstoffeigenschaften

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 1000 mm
Platten B=505 mm, 1000 mm

Rundstabe geschliffen

Rundstébe gedreht oder geschalt

Prazisionsplatten

1.2083

Werkstoffeigenschaften

Préazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB, 1000 mm
Platten B=505 mm, 1000 mm

Prazisionsplatten

Rundstébe gedreht oder geschélt

1.2085

Werkstoffeigenschaften

Préazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB, 1000 mm
Platten B=505 mm, 1000 mm

Rundstéabe gedreht oder geschalt

~ 1.2099

Werkstoffeigenschaften
Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB, 500 mm
Normstébe

Toolox 44

Werkstoffeigenschaften
Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB, 1000 mm

1.3343

Werkstoffeigenschaften

Erodierblécke

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 500 mm
Rundstébe geschliffen

Rundstébe gedreht oder geschélt
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73
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77
77

PRODUKTPROGRAMM Inhaltsverzeichnis

1.3247

Werkstoffeigenschaften
Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB, 500 mm
Rundstébe geschliffen

1.2343

Werkstoffeigenschaften

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 500 mm
Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 1000 mm
Rundstébe geschliffen

Rundstébe gedreht oder geschélt

Platten B=505 mm, 1000 mm

1.2343 ESU

Werkstoffeigenschaften
Normstabe
Platten B=505 mm, 1000 mm

1.4112

Werkstoffeigenschaften

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf, 1000 mm
Platten B=505 mm, 1000 mm

Rundstabe geschliffen

Rundstébe gedreht oder geschalt

78
79
79

80
81
82
83
83
83

84
85
86

88
89
89
89
89
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Willkommen in unserem umfangreichen
Lieferprogramm fiir PRAZISIONSFLACHSTAHL

Preisstellung
Alle in den Tabellen genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.

Mindestbestellmenge
Zur Maximierung Ihrer Flexibilitat gibt es keine Mindestbestellmenge.

Lieferzeit
Die bei uns lagernden Abmessungen kdnnen Just-In-Time bezogen werden.
Wir garantieren kurzeste Lieferzeiten.

Sonderanfertigungen

Auf Anfrage sind Sonderabmessungen nach Ihren Anforderungen (auch in allen
Sonderguten) in wenigen Arbeitstagen maoglich. Nahere Informationen finden
Sie auf Seite 91.
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JOHANNING STAHL - Serviceleistungen

ALLES AUS EINER HAND

Ob Sé&gen, 6-Seiten-Bearbeitung, Additive Manufacturing, Bearbeitung von Zeichnungs-
teilen, Warmebehandlung oder Oberflachenveredelung - bei uns bekommen Sie alles aus
einer Hand.

Beratung

Wir unterstUtzen Sie bei jeder Art von Problemldsung! Sie haben anwendungstechnische
Fragen? Oder brauchen eine Beratung zur Werkstoffauswahl, Einsatzmdéglichkeit oder
wunschen eine Empfehlung zur Warmebehandlung? Wir unterstitzen Sie gerne.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Zusammen erreichen wir die maximale Standzeit
lhres Werkzeugs. Auch bei Werkzeugausféllen kdnnen Sie sich an uns wenden. Durch
eine gezielte Schadensuntersuchung und Werkstoffanalyse ermitteln wir zusammen die
Ausfallursache.

Mechanische Bearbeitung nach Kundendatensatzen

Wir fertigen zeichnungsgebundene Teile nach Ihren Datenséatzen. Durch die Zusammen-
arbeit von Arbeitsvorbereitung, CNC-Programmierung und Bearbeitung wird ein reibungs-
loser Fertigungsfluss gesichert. Der Einsatz hochmoderner Maschinen garantiert die Einhal-
tung vorgegebener Toleranzwerte und beschleunigt den gesamten Fertigungsprozess.

Additive Manufacturing

In unserer Additiven Fertigung arbeiten wir mit dem Laserstrahlschmelzverfahren (Selek-
tives Schmelzen von Pulvermaterial), auch 3D-Druck genannt. Durch dieses generative
Schichtbauverfahren, bei dem das Werkstlck Schicht flr Schicht aufgebaut wird, kén-
nen beliebige dreidimensionale Geometrien auch mit Hinterschneidungen, spiralférmigen
Bohrungen usw. erzeugt werden, die sich in konventioneller mechanischer oder gie3techni-
scher Fertigung nicht herstellen lassen.

JOHANNING

STAHL

Vorteile des Additive Manufacturing:

e Gewichtsreduktion

e Komplexe Geometrien

e Kurzere Innovationszyklen

¢ |ndividuelle Produktion

¢ Geringe Lagerkosten bzw. kleine LosgroBRen

Weitere Informationen finden Sie auf www.johanning-motorsport.de

Warmebehandlung

Durch modernste Warmebehandlungsanlagen unserer Partner in verschiedenen GréBen
und mit hohen Kapazitaten, haben wir die Moglichkeit flexibel auf Ihre Anforderungen
einzugehen. Ob Vakuum-, Salzbad- oder Nitrierbehandlung, wir sind Ihr zuverlassiger
Ansprechpartner.

Oberflachenveredelung

Um Ihnen den gesamten Service bieten zu kdnnen, haben wir unser Portfolio um Ober-
flachenveredelungen wie Plasmanitrieren, Laserharten, CVD- und PVD-Schichtsysteme,
LaserauftragsschweiBen, Polieren uvm. erweitert.
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Die hier aufgefuhrten Werkstoffe konnen wir Ihnen auf Anfrage innerhalb kurzester Zeit in
lhrer gewlnschten Abmessung liefern.

Sollten Sie dennoch nicht fundig werden, unterstitzen wir Sie gerne bei der Suche lhres

Wunschwerkstoffes.

1.2826 1.2344 1.4571 1.4006

1.2767 ESU 1.2344 ESU 1.4418 1.8550
1.2738 1.2316 1.4404/ 1.4401 1.8519
1.2714 1.2294 1.4305 1.7227

1.2714+QT 1.2083 ESU 1.4301 1.7225

1.2709 ESU 1.2080 mod. 1.4125 1.7225+QT
1.2550 1.2067/ 1.3505 1.4122 1.7147
1.2367 TOOLOX 33 1.4104 1.7131
1.2365 PM 30 1.4057 1.6587
1.2361 PM 23 1.4034 1.6582
1.2360 PM 4 1.4031 1.6580
1.2358 1.4841 1.4021 1.2311

1



JOHANNING

1.2436 Kaltarbeitsstahl 1.2436 Kaltarbeitsstahl STAHL
Normen 1.2436 (DIN) Hochlegierter, ledeburitischer Chromstahl mit héherer Verschleifestigkeit als 1.2080.
210G W12 EN Durch Zusatze von Wolfram und Vanadium ist der Stahl anlassbestandiger.
Lieferzustand weichgegliiht Prazisionsflachstahl 500 mm
Breite mm Dicke mm
2 3 4 5 6 8 10 12 15 20

Richtanalyse (%)

20 14 15 17 20 21 23 26 30 39
¢ Si Mn cr w 25 15 17 18 21 23 26 30 34 41 44
2,10 0,25 0,40 11,50 0,70

30 16 18 19 22 24 27 32 37 44 49

Physikalische Eigenschaften 40 17 19 20 28 27 31 34 39 47 53

Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700 5019 21 24 28 el 83 38 43 5 61
Warmeausdehnung [10°¢ m/(m.K)] 10,5 11,0 11,0 11,5 12,0 12,0 60 21 2429 8% 34 38 43 48 58 67
Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 20,0 80 27 30 34 37 40 44 53 60 73 87
spezifische Warme [J/(kg.K)] 460 100 33 37 39 42 46 58 62 72 99 111
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm?2/m] 0,65 125 38 42 44 49 56 63 73 85 122 137
E-Modul [103N/mm?] 210 150 43 48 51 58 64 76 93 113 148 167
Dichte [kg/dm?] 7,70 200 62 64 66 76 84 101 127 158

Warmebehandlung

Nach DIN 59350, Toleranzen:
Weichglihen in Staben von 500 mm Lange, Breite:  +0,20/0 mm
Temperatur (°C) 800 850 Haltezeit [n] ca. 3 D|cI§e pramspnsgeschllﬁen.,. D.|.cke: +0,05/0 mm

Breite geschliffen oder gefrast, Lange:  +5,00/0 mm
Harte nach Weichglihen max. 255 HB Lange bearbeitet

mit entkohlungsfreier Oberflache,

Anmerkungen: Geregelte langsame OfenabkUhlung. t hiitzt Kt
rostgeschitzt verpackt.

Spannungsarmglihen

Temperatur (°C) 650 700 Haltezeit [n] ca. 2

Anmerkungen: Langsame Ofenabkihlung. Zum Spannungsabbau nach umfangreicher Zerspanung oder bei komplizierten Werkzeugen.

Harten
Temperatur (°C) 950 980 1020 (s) S = Sekundarharten
Abschreckmedien Ol Warmbad Druckluft/Luft

Anmerkungen: Bei komplizierten oder scharfkantigen Werkzeugen ist die Luft- oder Warmbadhéartung vorzuziehen.

Anlassen: Mindestens 2 Stunden mit anschlieBender Luftabkihlung. Richtwerte flr die erreichbare Harte nach dem Anlassen sind dem
Anlassschaubild zu entnehmen. Fir nachfolgende Beschichtungen oder Nitrierverfahren ist ein Sekundarharten bei Hartetemperaturen
von 1020 °C mit mind. zweimaligem Anlassen im Sekundarhartemaximum durchzufihren.

Erzielbare Harte: 64 - 66 HRC / 61 HRC bei Sonderwarmebehandlung.

ZTU- und Anlassschaubild fiir kontinuierliche Abkiihlung
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1.2436 Kaltarbeitsstahl

Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB

Breite mm Dicke mm

2,2 3,2

10,3 12 13
15,3 13 14
20,3 14 15
253 15 16
30,3 16 17
40,3 17 19
50,3 19 21
60,3 21 24
80,3 26 28
100,3 31 32
1253 35 37
150,3 40 43
200,3 58 62
250,3 64 68
300,3 70 79

Vierkantstahl

Kantenlange mm

4,2
14
15
16
17
19
21

24
28
32
36
41

46
66
72
84

82 104 124 154

19 21 26 29

Nach DIN 59350,
in Staben von 500 mm Lange,

Dicke prazisionsgeschliffen mit

Bearbeitungsaufman,
Breite geschliffen oder gefrast,
Lange bearbeitet,

mit entkohlungsfreier Oberflache,

rostgeschutzt verpackt.

52
15
16
17
19
21

24
28
32
36
41

46
55
71

83
99

20,4

38

6,2
16
17
19
21
24
28
32
36
40
46
52
60
77
91
110

82 104
19

20 22
21 24
24 28
28 32
32 36
36 40
40 45
46 52
52 59
50 73
67 84
9 107
106 126
122 147

254 30,4 404

53 76 108
Toleranzen:
Breite: +0,20/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange:  +5,00/0 mm
Vierkant: +0,20/0 mm

12,4

26
28
31
35
40
45
52
59
70
82
93
135
176
207

15,4

31
35
40
46
54
60
73
9
113
135
180
215
253

20,4

44
49
58

63
71

88
109
129
162
198
240
282

25,4

53
62
71
84
104
127
153
177
237
282
339

500 mm
30,4 404
73

86 109
97 122
124 148
152 175
180 204
214 243
283 308
334 367
391 414

1.2436 Kaltarbeitsstahl

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf

Breite mm Dicke mm

3,2 4,2 5,2

10,3 23 24 26
153 24 26 27
20,3 26 27 28
253 27 28 30
30,3 28 30 32
40,3 32 34 36
50,3 36 38 40
60,3 40 42 45
80,3 48 55 61

100,3 63 68 72

125,3

150,3

200,3

250,3

300,3

Vierkantstahl

Kantenldange mm
10,4 12,4 154 204

32 36 43 48

Nach Werksnorm gefertigt,

in Staben von 1000 mm Léange,
Dicke préazisionsgeschliffen mit
Bearbeitungsaufmal,

Breite geschliffen oder gefrast,
Lange bearbeitet,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

6,2
27
28
30
32
34
38
43
48
67
79

254

76

JOHANNING
STAHL

1000 mm

82 104 124 154 204 254 304 404 504

28

30 32

32 34 37 42

34 36 40 47 57

36 39 47 57 68 84

41 47 53 66 73 98 108

48 54 58 72 92 107 117

52 58 65 82 101 117 132

73 78 88 103 131 142 167 211

86 95 113 128 146 176 205 261 319
126 138 165 188 219 269 344 407
146 158 178 228 259 206 380 453
193 215 251 321 371 428 607 594
233 282 351 376 436 496 607 688
282 315 394 438 513 584

304 404 504
94 126 180

Toleranzen:

Breite: +0,20/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange:  +30,00/0 mm

Vierkant: +0,20/0 mm

'« L1000"°
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1.2379 Kaltarbeitsstahl

Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB

Breite mm Dicke mm

1.2379 Kaltarbeitsstahl
Normen 1.2379 (DIN) Hochlegierter, sekundarhartbarer, ledeburitischer Chromstahl, verzugsarm, Standard-Kalt-
Y135CrMoV12 EN) arbeitsstahl mit guter Zahigkeit. Dieser Stahl ist durch hdheren V-Gehalt verschleiBfester
und weist bei Wahl hdherer Hartetemperaturen eine hohe Anlassbestandigkeit auf. Er kann
aus diesem Grund nitriert werden, ohne dass die Harte des Grundmaterials unter 60 HRC
Lieferzustand weichgegliht abfallt. Geeignet fur komplizierte Schnittwerkzeuge und Gewinderollen.
Richtanalyse (%)
Cc Si Mn Cr Mo "
1,55 0,30 0,30 11,80 0,75 0,75
Physikalische Eigenschaften
Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700
Warmeausdehnung [10° m/(m.K)] 10,5 11,0 11,0 12,0 12,0
Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 20
spezifische Warme [J/(kg.K)] 460
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m] 0,65
E-Modul [103N/mm2] 210
Dichte [kg/dm?] 7,7
Warmebehandlung
Weichglihen
Temperatur (°C) 800 850 Haltezeit [n] ca. 3
Harte nach Weichglihen max. 255 HB
Anmerkungen: Geregelte langsame OfenabkUhlung.
Spannungsarmglihen
Temperatur (°C) 650 700 Haltezeit [n] ca. 2

Anmerkungen: Langsame Ofenabkihlung. Zum Spannungsabbau nach umfangreicher Zerspanung oder bei komplizierten Werkzeugen.

Harten
Temperatur (°C) 1020 1040 1060 (s) 1080 (s) s = Sekundéarhérten
Abschreckmedien Ol WB 220-250 °C / 500-550 °C Luft Gas

Anmerkungen: Erzielbare Harte: 58-61 HRC.

Anlassen: Mindestens 2 Stunden mit anschlieBender Luftabkihlung (1 Stunde je 20 mm WerkstUckdicke). Dreimaliges Anlassen im Sekundar-
hartemaximum wird empfohlen. Richtwerte flr die erreichbare Harte nach dem Anlassen sind dem Anlassschaubild zu entnehmen. Fur nachfol-

2,2 3,2 4,2 5,2
10,3 11 12 13 14
123 11 12 13 15
153 12 13 14 15
20,3 13 14 15 17
253 14 15 17 19
30,3 15 17 19 21
40,3 17 19 21 23
50,3 19 21 23 27
60,3 21 23 27 30
75,3 21 23 24 31
80,3 23 27 30 33
100,3 27 31 33 36
120,3 30 33 39 43
1253 31 34 37 40
150,3 35 39 43 46
200,3 51 52 59 64
250,3 56 63 71 81
300,3 63 69 74 89
Vierkantstahl
Kantenldnge mm
5,2 6,2 8,2 104 124

14 15 17 19 23

Nach DIN 59350,

in Stéaben von 500 mm Lange,

Dicke préazisionsgeschliffen mit Bear-
beitungsaufmaB,

Breite geschliffen oder gefrast,
Lange bearbeitet,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschitzt verpackt.

gende Beschichtungen oder Nitrierverfahren ist ein Sekundarhéarten bei Hartetemperaturen von 1050-1080 °C mit mind. zweimaligem Anlassen

im Sekundarhartemaximum durchzufih

ren.

Anmerkungen zum Vakuumharten: Zur Vermeidung von Restaustenit und zur Einstellung eines vollstdndig martensitischen und hoch ange-
lassenen Geflges ist auf eine ausreichend hohe Abschreckgeschwindigkeit und auf ein ausreichend tiefes Abkuhlen nach dem Harten und zwi-
schen den Anlassvorgangen zu achten. Ein Harten und Anlassen in einem Warmebehandlungszyklus ist nicht empfehlenswert.

ZTU- und Anlassschaubild fiir kontinuierliche Abkiihlung
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6,2 82 104
15 18
16 19 20
17 19 21
19 21 23
21 23 26
23 26 28
27 30 31
30 32 34
32 34 38
33 37 45
36 38 46
39 46 56
50 56 68
46 54 66
54 65 77
71 82 99
87 101 120
98 113 136
154 184 204
28 34 37
Toleranzen:
Breite:  +0,20/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange:  +5,00/0 mm
Vierkant:  +0,20/0 mm

12,4

23
26
28
31
34
38
44
53
54
65
79
78
94
126
164
188

254

51

15,4

28
31
35
41
46
54
66
65
79
100
94
121
163
194
226

30,4
67

20,4

39
42
52
59
65
82
81
94
122
117
138
178
212
256

40,4
93

25,4

47
56
67
77
95
94
111
145
142
157
214
261
313

50,4
130

30,4

64

79

92

112
113
134
172
172
201
259
313
361

60,4
144
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500 mm

40,4 504
99
111 119
124 138
123 132
154 180
189 225
188 219
219 246
271 308
334 369
396 467

80,4

218

17



JOHANNING

1.2379 Kaltarbeitsstahl 1.2379 Kaltarbeitsstahl STAHL
Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmafi 1000 mm Platten B=505 mm 1000 mm
Breite mm Dicke mm Dicke mm
22 32 42 52 62 82 104 124 154 164 204 224 254 264 27,4 304 324 364 404 464 50,4 564 604 704 764 804 90,4 1004 82 104 124 154 164 204 224 254 274 304 324 364 404 464 504 564 604 704 804 1004
10,3 22 22 23 24 26 28 318 439 498 572 606 696 731 839 890 967 1046 1137 1253 1404 1450 1563 1637 1774 1998 2541
15,3 22 23 24 26 27 29 32 36 Dicke vorbearbeitet, Breite und Lange gesagt

20,3 23 24 26 27 28 30 33 37 42 44
253 24 26 27 28 30 32 35 40 47 51 57

26 27 29 31 33 36 38 46 57 59 68 82 86 = = .
308 Prazisionsplatten 200,3 mm Nach Werksnorm gefertigt,
32,3 37 38 49 58 61 70 83 88 94 Breite mm Dicke mm in Stében von 200,3 mm,

Dicke préazisionsgeschliffen,

40,3 31 33 3 37 39 41 47 53 66 68 73 88 99 110 119 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4 80,4 100,4 ) » !
Breite und Lange gefrast,
R . 1 100,3 30 36 47 58 68 80 93 126 144 mit entkohlungsfreier Oberfléche,
60,3 36 39 42 45 48 52 58 67 84 98 103 119 120 135 145 175 202 150,3 42 57 66 77 97 115 136 184 215 rostgeschiitzt verpackt.
63,3 58 64 72 91 93 106 123 122 159 157 178 212 246 .
200,3 66 82 95 110 129 157 188 251 282 Toleranzen:
70,3 39 43 48 54 59 65 71 79 97 105 118 139 140 162 170 190 228 257 Breite:  +0,20/0 mm
80,3 43 48 55 61 67 73 79 89 104 117 132 143 144 170 177 211 235 280 827 Dicke:  +0,20/0 mm
Lange:  +0,40/0 mm
90,3 80 8 96 115 140 162 195 213 240 274 346 399 442
100,3 58 63 68 72 79 88 96 115 180 134 150 167 177 199 208 217 251 269 302 324 363 376 438 487 504 609
110,3 178 210 261 272 335 394 462 Prazisionsplatten 300,3 mm Nach Werksnorm gefertigt,
120,3 128 133 152 179 189 219 268 275 334 340 402 470 555 603 632 757 Breite mm Dicke mm gicslzzt;ergz\i/;gr?s%%g’cmi?én
1253 67 73 80 8 94 103 135 141 167 180 194 208 276 290 350 413 490 568 647 772 154 204 254 304 404 S04 604 804 1004 Breite und Lange gefrast, '
130,3 178 193 210 240 092 302 380 457 698 100,3 41 48 58 68 86 106 121 167 188 mit entkohlungsfreier Oberflache,
140,3 149 161 179 230 261 308 331 394 466 546 635 725 150,3 59 76 86 101 126 154 183 244 284 rostgeschtitzt verpackt.
150,3 76 80 86 96 113 144 148 162 180 208 231 263 264 308 308 330 388 392 466 469 527 554 641 705 742 820 863 200,3 85 105 123 142 167 211 251 334 367 Toleranzen:
Breite: +0,20/0 mm
156,3 297 304 327 399 485 729 250,3 119 128 148 171 205 259 303 357 407 Dicke:  +0.20/0 mm
160,3 158 171 217 228 242 294 340 355 434 519 586 300,3 134 148 178 198 245 308 365 475 521 Lange:  +0,40/0 mm
180,3 180 191 256 265 304 344 386 426 480 568 688 861 997
196,3 354 391 399 480 584 707 918
200,3 99 107 115 126 140 170 196 221 261 287 330 357 878 410 488 463 515 521 613 647 750 759 928 1006 1121
220,3 368 418 473 498 504 715 Prazisionsplatten 400,3 mm Nach Werksnorm gefertigt,
246,3 405 464 481 590 709 834 1085 Breite mm Dicke mm in Staben von 400,3 mm,
‘ Dicke prazisi hiiffen,
250,3 111 123 136 151 164 204 237 291 365 3882 396 462 521 548 636 792 923 1141 1455 154 204 254 304 404 504 604 80,4 1004 'oxe prazisionsgescniten
Breite und Lénge gefrast,
296,3 516 523 730 829 1053 1417 100,3 57 68 79 89 120 144 167 228 263 mit entkohlungsfreier Oberflache,
300,3 132 146 161 178 192 221 296 342 412 421 459 542 615 640 761 940 1122 1444 1772 150,3 ) 105 120 136 178 214 251 339 301 rostgeschitzt verpackt.
350,3 350 402 464 480 516 584 725 756 934 )
200,3 119 146 169 192 235 292 344 459 506 Toleranzen:
396,3 763 1210 1417 1811 Breite: +0,20/0 mm
400,3 396 459 527 542 574 647 824 897 1074 1251 250,3 165 178 209 240 282 356 417 469 521 Dicke:  +0,20/0 mm
500,3 464 527 605 735 886 1022 1105 1324 1532 1730 300,3 189 209 251 292 355 417 501 605 696 Lange:  +0,40/0 mm
Vierkantstahl 400,3 241 297 339 396 469 574 678 847 985

Kantenlange mm
8,2 10,4 12,4 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 63,4 70,4 80,4 90,4 1004

33 33 38 42 45 49 78 95 103 126 182 228 263 329 399 553 580 Prézisionsplatten 600,3 mm Nach Werksnorm gefertigt,
120,4 150,4 200,4 250,4 300,4 Breite mm Dicke mm in Stében von 600,3 mm,
Dicke prézisionsgeschliffen,
154 204 254 304 404 504 60,4 804 1004 } N ..
829 1115 2074 3095 4070 Breite und Lange gefrast,
) 100,3 7 94 113 134 169 209 240 330 388 mit entkohlungsfreier Oberflache,
Nach Werksnorm gefertigt, Toleranzen: rostgeschiitzt verpackt
in Staben von 1000 mm Lange, Breite:  +0,20/0 mm 150,3 115 140 169 198 248 303 344 449 542 '
Dl(?ke prézisionsgeschliffen mit Bear- D.I.Cke: +0,20/0 mm 200,3 163 188 230 261 330 401 464 605 678 Toleranzen:
beitungsaufmas, Lange:  +30,00/0 mm 020 1 B+8’20 Breite:  +0.20/0 mm
Breite geschliffen oder gefrast, Vierkant: +0,20/0 mm Do 250,3 190 240 282 332 424 511 605 709 782 ' ’

Lange bearbeitet, Dicke: +0,20/0 mm

mit entkohlungsfreier Oberflache < L 1000*80 300,3 220 271 324 376 469 579 673 792 917 Lange:  +0,40/0 mm
rostgeschiitzt verpackt. 400,3 305 365 428 490 615 751 891 1099 1264
500,3 367 451 526 618 772 1045 1131 1445 1571

UbergréBen Toleranzen: Breite & Dicke: +0,40/0 mm, Lange: 1000 mm
Kantenldange mm
150,4 x 120,4 200,4 x 120,4 200,4x150,4 250,4x120,4 250,4x150,4 250,4x200,4 300,4x120,4 300,4x150,4 300,4x200,4 300,4x250,4
989 1384 1675 1682 2135 2853 2068 2564 3378 3824 D
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1.2379 Kaltarbeitsstahl

Gehartete Platten

Format mm Dicke mm

2,2 2,7 3,2
250 x 500 134 140 151

Nach Werksnorm gefertigt,

in Staben von 500 mm Lange,
gehartet auf 57 + 1 HRC,

Dicke préazisionsgeschliffen,

Breite und Lange lasergeschnitten,
mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschitzt verpackt.

Erodierbldcke gegliiht
Kantenldnge mm Dicke mm
4 5 6 8

80,5 11 16 20 28
100,5 16 18 22 28
120,5 18 22 28 33
150,5 20 256 32 36
2005 27 34 39 45
250,5 33 42 46 54
300,5 38 46 54 62

Weichgegliht / max. 255 HB,
Dicke préazisionsgeschliffen.

Erodierblocke gehartet

Kantenlange mm Dicke mm

15 20
80,5 53 59
100,5 59 67
120,5 66 76
150,5 79 94
200,5 126 136
250,5 157 183
300,5 198 219

Gehértet / 61 + 1 HRC,
mindestens 3 x angelassen.

Rundstédbe geschliffen

Durchmesser mm
6 8 10 12 15
8 9 10 13 21
Toleranz h8, Lange 1000 mm

20

10
27
32

36
42
52
72
74

3,7 4,2 4,7 5,2 6,2
156 174 180 206 210

Toleranzen:

Breite: +10,00/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange:  +10,00/0 mm

Ebenheit: +0,20/0 mm auf Gesamtflache

7,2 8,2 9,2 10,2 122 14,2

21

7 229 273 284 318 349

<« L5005° >

12 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150

30 37 42 47 53 58 65 73 83 92 101 107 115 136

36 42 47 58 58 63 73 84 92 101 111 117 130 157

45 47 53 58 63 73 94 115 126 136 146 157 178 198

a7 59 65 73 84 99 120 136 152 167 183 193 219 261

69 84 94 105 120 131 157 183 209 225 240 256 287 334

90 115 131 146 178 209 240 271 297 324 350 376 423 490

G
108 157 183 200 230 271 313 355 391 423 450 511 605 678 2 -
+2

Toleranzen: L( 0 7\ Korrosionsschutzmittel
Dicke: +0,25/0 mm S~ : fiir Préazisionswerkzeuge
Kantenlange:  +2,00/0 mm — bei der Drahterosion
stehende Faser in der Dicke D+8,25

25 30 40 50 60 70
65 71 81 90 99 110
76 84 94 105 115 123
85 94 115 131 146 162
105 110 131 146 178 198
146 157 188 219 251 287
209 225 266 318 376 433

K3 >

stehende Faser

80 90 100 120 150
120 129 136 152 178
132 140 148 172 204
178 188 204 235 271
219 240 261 292 334
324 360 396 438 490
490 532 574 636 719

240 277 355 438 521 594 667 730 792 886 1011
Toleranzen: K 2 5
Dicke: +0,25/0 mm 207
Kantenlange:  +2,00/0 mm >
stehende Faser in der Dicke
D+8,25
— stehende Faser
- K*% -

20 25 30 40
42 63 90 160

Toleranzen:
Lange: +30,00/0 mm

+30

L 1000 o

1.2379 Kaltarbeitsstahl

Rundstébe gedreht oder geschalt

Durchmesser mm

20,5 255 30,8 40,8 50,8 61 71 81 91 101 121 131
23 35 47 76 93 139 187 243 307 378 5283 622
Lange 1000 mm Toleranzen:
Dicke: +0,40/0 mm +30
Lange:  +30,00/0 mm L 1000 -0.20
Normstabe 500 mm
Breite mm Dicke mm
104 154 204 254 30,4 404 504 604 704 804

103 99 113 123 134 162 171 196 227 2566 283
113 106 121 131 144 162 183 208 242 274 304
123 112 129 141 154 173 196 2283 260 294 327
133 119 135 147 162 184 208 237 275 310 344
143 124 144 156 172 196 220 252 292 329 364
153 131 152 164 182 206 232 265 308 349 386
163 136 158 173 189 216 244 281 326 366 407
173 143 166 182 201 227 256 295 342 386 429
183 151 173 188 209 237 268 309 359 406 @ 451
193 156 182 198 219 248 282 322 375 424 470
203 162 188 206 229 269 294 338 393 443 491
213 168 196 213 237 270 306 352 408 461 512
223 175 203 222 246 281 318 365 425 480 533
233 182 210 231 266 292 331 381 440 498 552
243 187 218 239 264 303 343 395 458 516 574
253 194 227 248 275 @ 311 3565 409 475 536 595
263 200 233 266 284 322 366 4256 491 566 616
273 206 241 263 293 333 380 438 508 575 637
283 211 260 272 303 344 393 452 525 591 657
293 219 256 281 311 355 405 467 541 612 680
303 225 2683 288 320 365 416 481 568 630 700
313 231 271 297 330 376 429 495 575 650 722
323 237 278 306 339 387 441 509 591 668 742
333 243 285 314 350 398 454 525 607 685 760
343 251 204 321 359 408 465 538 625 705 782
353 256 301 331 366 419 479 56583 640 725 804
363 262 308 338 377 430 490 566 657 742 825
373 268 315 347 386 440 504 581 674 761 845
383 276 322 355 395 452 516 595 690 780 865
393 282 331 363 405 461 528 610 707 800 887
403 287 338 372 414 474 B39 625 725 818 909
413 294 345 380 424 483 553 638 741 837 930
423 300 353 388 432 494 564 654 758 857 962
433 307 361 396 441 505 578 667 775 875 970
443 312 369 405 451 515 689 681 789 891 989

453 319 376 413 460 527 603 694 806 911
463 326 383 421 470 637 614 709 823 930
473 331 390 430 479 549 626 724 838 947
483 338 398 438 487 568 638 736 855 965
493 344 405 448 498 568 651 750 868 983
1000

503 351 413 454 507 580 662 763 885

1011
1032
1062
1072
1090
1109

JOHANNING
STAHL

141 151 181 202
717 795 1132 1417

Nach Werksnorm gefertigt,

in Staben von 500 mm Lange,
Dicke prézisionsgeschliffen,
Breite gesagt,

Lange gefrast,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

Toleranzen:

Breite: +2,00/0 mm
Dicke: +0,25/0 mm
Lange:  +3,00/0 mm
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JOHANNING

1.2363 Kaltarbeitsstahl 1.2363 Kaltarbeitsstahl STAHL
Normen 1.2363 (DIN) Stahl fur Schneid- und Stanzwerkzeuge, der insbesondere im Automobilbau verwendet Prazisionsflachstahl
wird. Der Stahl wird &hnlich eingesetzt wie die ledeburitischen Werkzeugstéhle 1.2080 oder H :
X1000oVs | EN) 1.2601, weist jedoch eine hdhere Zihigkeit auf. Er verhalt sich gutmiitig bei Reparatur- m'_t Bear?eltungsaufmaB 1000 mm
) . i schweiBungen im kalten oder maBig vorgewarmten Zustand. Breite mm Dicke mm
Lieferzustand weichgeglint 82 104 124 154 204 254 30,4 404

253 32 36 40
3083 36 39 46 57 68

c Si Mn cr Mo v 40,3 42 47 52 65 79 90 103

1,00 0,30 0.85 520 110 0.25 50,3 48 54 59 71 89 103 115

60,3 53 59 65 79 96 113 127 169
80,3 71 79 8 99 121 136 157 198

Richtanalyse (%)

Physikalische Eigenschaften

Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700 100.3 36 94 111 126 146 167 198 256
Wa deh 10° m/(m.K 12,5 13,1 13,3 13,7 13,9 14,3 14,5
armeausdehnung [10° m/(m.K)] 125,3 126 136 157 184 221 261 334
Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 26,0
150,3 144 157 178 228 259 292 376
spezifische Warme [J/(kg.K)] 460
. 200,3 180 211 251 317 365 423 506
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m] 0,62
E-Modul [10°Nme] 190 250,3 384 449 503 620
Dichte [kg/dm3] 7,70
Vierkantstahl

Kantenlange mm
20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4 80,4 100,4

Waéarmebehandlung

Weichglihen
- 55 84 98 136 178 230 396 568
Temperatur (°C) 800 850 Haltezeit [h] ca. 3
Harte nach Weichglihen max. 240 HB
Anmerkungen: Geregelte langsame Ofenabkuihlung. Nach Werksnorm gefertigt, Toleranzen:
in Staben von 1000 mm Lé&nge, Breite: +0,20/0 mm
Spannungsarmaliihen Dicke préazisionsgeschliffen mit Dicke: +0,20/0 mm 4 7!0,20
P gsarmg Bearbeitungsaufmab, Lange:  +30,00/0 mm D9 ¥ Bo
Temperatur (°C) 650 Haltezeit [h] ca. 2 Breite geschliffen oder gefrast, Vierkant: +0,20/0 mm

Lange bearbeitet, '« L1000"°
mit entkohlungsfreier Oberflache,

rostgeschitzt verpackt.

Anmerkungen: Langsame Ofenabkihlung. Zum Spannungsabbau nach umfangreicher Zerspanung oder bei komplizierten Werkzeugen.

Harten
Temperatur (°C) 950 980
Abschreckmedien Luft Warmbad o]

Anmerkungen: Bei komplizierten oder scharfkantigen Werkzeugen ist Luft- oder Warmbadh&rtung vorzuziehen.

Anmerkungen zum Anlassen: Mindestens 2 Stunden mit anschlieBender Luftabkihlung (1 Stunde je 20 mm WerkstUckdicke). Richtwerte flr
die erreichbare Harte nach dem Anlassen sind dem Anlassschaubild zu entnehmen.

ZTU- und Anlassschaubild fiir kontinuierliche Abkiihlung

1200
1100
70
1000
ol 67,5
- 85—
¢ p— \
c 700 O 625
. T \
5 s T  so -
5 o = N
o O 575 >
b~
qu 400 I~ \
F 00 T =8 \
200 52,5
160 50
0
10! 100 47,5
T
Sekunden (o [} 100 200 300 400 500 800
Minulai 1 2 4 81624 Anlasstemperatur in °C
Stunden 1 2 5 10

Zeit
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JOHANNING

1.2510 Kaltarbeitsstahl 1.2510 Kaltarbeitsstahl STAHL
Normen 1.2510 (DIN) Mittellegierter Olharter mit guter Schneidhaltigkeit und guter Zahigkeit. Der Stahl wird fiir Prazisionsflachstahl 500 mm
Schneid- und Stanzwerkzeuge aller Art eingesetzt. Der Werkstoff wird aus wirtschaftlichen Breite mm  Dicke mm
100MnCrw4 (EN) . : i . Lo
Grinden zur Verringerung der Betriebskosten auch haufig als Prazisionsflachstahl ver- 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 18 20 25 30 40 50
. ) . wendet. Eigenschaften und Anwendungen stimmen weitgehend mit dem Werkstoff 1.2842
Lieferzustand weichgegliht tberein. 5 5 6 6 7 8
8 5 6 6 6 7 8 10
Richtanalyse (%) 10 5 5 6 6 6 6 8 10 11
c Si Mn Cr v w 12 5 5 6 6 6 7 8 10 11 11
0,95 0,25 1,10 0,55 0,10 0,55 15 6 6 6 7 7 7 9 11 11 12 14
18 6 6 6 7 8 9 11 12 12 14 15
Physikalische Eigenschaften 20 6 6 6 7 7 8 9 11 12 13 14 15 17
Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700 25 6 7 8 8 8 9 11 12 12 14 15 17 18 19
Warmeausdehnung [10° m/(m.K)] 11,5 12,0 12,2 12,5 12,8 30 7 3 ) 9 9 10 11 13 14 15 16 19 20 29 o8
Warmeleitfahigkeit [(W/(m.K)] 800 35 8 8 9 9 10 11 12 14 15 16 17 20 23 24 30 36
ifische Wa J/(kg.K 460
spezifische Warme L/tkg K 40 9 9 10 10 11 12 13 15 16 17 19 22 24 27 32 40
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m] 0,35
45 9 10 11 12 13 14 15 17 19 20 24 27 29 37 43 47
E-Modul [103N/mm?] 210
Dichte [kg/dm?] 785 50 10 11 12 12 13 14 15 16 18 21 21 27 28 32 40 44 51
60 11 12 13 13 14 15 16 19 20 24 26 29 88 37 43 49 56 80
Warmebehandlung 70 12 13 13 14 15 16 18 20 23 26 28 34 38 42 48 57 66 90
Weichglihen 75 13 13 14 16 17 19 21 24 28 3 36 41 44 51 62 71 100
Temperatur (°C) 7o 750 Haltezsit[n] ca 3 80 14 14 15 16 17 18 20 22 25 30 32 39 42 47 55 66 79 105
Harte nach Weichglihen max. 220 HB % 15 15 16 18 19 21 23 26 31 34 41 47 49 el 75 8 120
Anmerkungen: Geregelte langsame Ofenabkdihlung. 100 16 17 17 18 19 20 23 24 29 32 36 44 49 53 65 79 98 127
. 120 17 18 19 20 22 25 28 30 34 41 48 58 58 72 91 105 140
Spannungsarmgliihen
Temperatur (°C) 650 Haltezeit [h] ca. 2 125 20 21 22 23 25 28 30 34 38 43 50 59 61 76 95 115 152
Anmerkungen: Langsame Ofenabkihlung. Zum Spannungsabbau nach umfangreicher Zerspanung oder bei komplizierten Werkzeugen. I 23 24 26 28 S0 83 % 42 50 59 0 76 i I I
160 24 25 26 29 31 33 38 41 50 56 66 76 83 102 127 140 208
Harten 180 26 28 29 8il €8 38 41 48 56 63 82 86 93 120 149 166 244
Temperatur (°C) 780 820 200 29 32 38 35 39 41 48 55 64 72 87 98 104 140 170 194 266
Abschreckmedien Ol Warmbad (bis 20 mm Dicke) 250 36 38 40 41 43 50 57 65 74 86 104 126 140 154 190 219 313
Anmerkungen zum Anlassen: Mindestens 2 Stunden mit anschlieBender Luftabkihlung ( 1 Stunde je 20 mm WerkstlUckdicke). Richtwerte flr 300 43 45 46 a7 49 59 67 76 85 100 132 154 162 185 229 274 342
die erreichbare Harte nach dem Anlassen sind dem Anlassschaubild zu entnehmen.
Vierkantstahl

Kantenldange mm
4 5 6 7 8 10 12 15 16 18 20 23 25 30 35 40 45 50 60 80

ZTU- und Anlassschaubild fiir kontinuierliche Abkiihlung

1200|
1100 9 10 11 1 12 13 14 15 17 19 21 24 27 40 43 49 61 69 98 164
1000} & Nach DIN 59350, Toleranzen:
a0p) in Staben von 500 mm Lange, Breite:  +0,20/0 mm
© s N S Acte j2kime T} 6 Dicke prazisionsgeschliffen, Dicke: ~ +0,05/0 mm
S — i th-\n. TSP :‘ p— ‘““"“:_"-’m;u_%:_: _"'\ Breite geschliffen oder gefréast, Lange:  +5,00/0 mm
5 AN Re ae T Q *'-»\ Lange bearbeitet, Vierkant: +0,05/0 mm
o s \ Y ‘§; Y. T %% mit entkohlungsfreier Oberflache,
g soo] —{AK Y : -q% \ rostgeschitzt verpackt.
2 400 N & 3 \
N\ A\ A I o
00— M5 m\ cr\‘(-xu Lr"-\ D A a.r'\-n \
W o ==\ [N ] Platten B=405 mm 500 mm
A N
N wl || o9 é} é @ 20 50 \ Dicke mm
| L NNXNE NN N 5 6 8 10 12 15 18 20 25 30 40
10" 10 10 10° 10° 10 10° 10 20 190 200 300 "o R0
Sekunden _— 69 76 8 102 116 137 164 186 224 267 309
Minuten L T T Anlasstemperatur in °C
: Stnden )
Zeit Tage
Platten B=505 mm 500 mm
Dicke mm
5 6 8 10 12 15 18 20 25 30 40
o4 85 e 106 126 146 158 186 210 254 307 373 o5

Dicke geschliffen, Breite und L&nge gesagt



JOHANNING

1.2510 Kaltarbeitsstahl 1.2510 Kaltarbeitsstahl STA HL
Prazisionsflachstahl 1000 mm Prg2|3|on_s platten 200,4 mm
Breite mm Dicke mm
Breit Dick i
reite mm  Dicke mm 154 204 254 304 40,4 50,4 604 804 1004 Nach Werksnorm gefertigt,
2 S 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 in Staben von 200,4 mm,
100,4 22 28 36 41 50 59 62 84 98 i iffen, fei Ast,
R T i ek s
150,4 31 38 47 54 63 79 93 125 145 i geschitien, feingetrast,
12 12 12 14 15 20 i 22 Lange vorgeschliffen, feingefrést,
2004 42 50 59 69 90 103 122 168 189 mit entkohlungsfreier Oberflache,
15 12 13 15 16 21 22 23 25 rostgeschiitzt verpackt.
20 13 14 16 17 22 23 25 27 29
Toleranzen:
25 14 15 17 19 23 25 27 29 31 40 Breite: +0,40/0 mm

Dicke: +0,20/0 mm

30 16 17 19 20 25 27 29 31 35 42 53 Lange: +0,40/0 mm

35 17 19 20 21 27 29 30 33 39 46 58 68

40 19 20 22 25 29 31 32 37 43 51 65 76

50 22 24 26 29 31 33 37 42 49 59 73 87 106

60 24 26 30 31 33 39 42 47 53 70 83 98 118 160

Prazisionsplatten 300,4 mm
Breite mm Dicke mm
154 204 254 30,4 404 504 60,4 80,4 1004 Nach Werksnorm gefertigt,

in Stében von 300,4 mm,

100,4 31 38 46 54 68 83 94 110 138 Dicke vorgeschliffen, feingefrast,
70 26 30 32 33 38 42 48 53 64 80 96 113 140 182 E0| 4 - - - T T T T Eé?';i \Q%r%is’s%r:::fzr:{ fg;’;%i‘fr;sstt,
L el £ &3 - 45 2 o & - ol L e 2 200,4 58 68 81 109 125 153 171 225 248 mit entkohlungsfreier Oberflache,
80 30 32 34 38 42 48 53 58 75 90 106 132 157 211 ST B B = I B Ry R rostgeschlitzt verpack.
100 34 37 39 42 47 55 59 70 83 104 131 157 184 242 3004 82 99 121 149 170 218 043 93 356 ;olir?nz%ni o
120 39 41 45 48 56 61 70 81 98 115 147 179 218 275 refe: U, a L mm
Dicke: +0,20/0 mm
125 43 45 49 55 59 66 74 8 102 128 150 184 234 Lange: +0,40/0 mm
150 47 51 56 59 65 75 81 96 120 149 189 227 250 349
160 51 58 62 64 72 81 98 109 134 164 206 239 292 390 Prézisionsplatten 400,4 mm
180 58 62 66 72 79 92 112 125 157 187 238 274 334 462 Breite mm Dicke mm
200 65 68 73 8 92 100 119 135 174 202 252 312 382 500 154 204 254 30,4 404 504 60,4 80,4 1004 Nach Werksnorm gefertigt,
in Staben von 400,4 mm,
250 79 81 8 97 111 126 140 165 208 255 312 367 443 587 100,4 38 51 61 66 84 102 117 153 178 Dicke vorgeschliffen, feingefrast,
300 9 92 98 110 130 147 162 198 246 207 361 422 520 673 1504 56 68 8 107 122 156 169 230 265 Breite vorgeschifen, feingefrast,
L&ange vorgeschliffen, feingefrast,
200,4 75 87 109 139 160 188 220 313 346 mit entkohlungsfreier Oberflache,
Vierkantstahl 2504 90 109 135 166 198 246 274 321 369 rostgeschitzt verpack.
Kantenlénge mm 3004 107 135 159 200 227 274 316 419 476 é‘:;gf‘"i%"jm 0 mm
. 5 ) I I e I e 400,4 144 164 206 257 203 366 406 570 663 Dicke: +0,20/0 mm
19 21 22 23 25 28 31 34 36 40 52 75 95 143 199 320 Lange: +0,40/0 mm
Nach DIN 59350, Toleranzen:
in Staben von 1000 mm L&nge, Breite:  +0,20/0 mm e o .
Dicke prazisionsgeschliffen, Dicke:  +0,05/0 mm Prazisionsplatten 600,4 mm
Breite geschliffen oder gefrast, Lange:  +5,00/0 mm Breite mm  Dicke mm .
Lange bearbeitet, Vierkant: +0,05/0 mm 154 204 254 30,4 40,4 50,4 604 80,4 100,4 Nach Werksnorm gefertigt,
mit entkohlungsfreier Oberflache, in Stében von 600,4 mm,
rostgeschtitzt verpackt. 1004 55 72 84 94 120 149 161 209 254 Dicke vorgeschliffien, feingefrast,
1504 79 95 117 146 166 202 234 303 369 Breite vorgeschifen, feingefrast,
Léange vorgeschliffen, feingefrast,
200,4 107 122 153 186 222 277 311 414 471 mit entkohlungsfreier Oberflache,
2504 128 155 190 231 270 333 378 484 540 rostgeschiitzt verpackt.
300,4 153 188 222 279 324 382 441 Toleranzen:
Breite:  +0,40/0 mm
400,4 192 229 288 354 426 513 504 Doke: 10.20/0 mm
500,4 227 269 345 425 503 626 726 Lange: +0,40/0 mm
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SUBSTRATPLATTEN

FUR

F

DIE ADDITIVE

-RTIGUNG

1.2510 Kaltarbeitsstahl

Rundstabe geschliffen

Durchmesser mm
4 4,5 5 6
3 3 4
22 24 25 30
33 36 37 62

Toleranz h8, Lange 1000 mm

7 8 9 10 11 12
5 6 8 9 10 11
35 40
83 103
Toleranzen:

Lange: +30,00/0 mm

Rundstabe gedreht oder geschalt

Durchmesser mm
20,5 255 30,8 40,8
15 23 31 47

Lange 1000 mm

50,8 61 71 81 91 101

76 108 122 160 201 235

Toleranzen:
Dicke: +0,40/0 mm
Lange: +30,00/0 mm

13
13

121
346

15

131
382

15 16
15 17
L 1000 3°
141 151
443 508
L 1000 %0

17
20

181
738

JOHANNING
STAHL

18 19 20
22 24 26
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JOHANNING

1.2842 Kaltarbeitsstahl 1.2842 Kaltarbeitsstahl STAHL
Normen 1.2842 (DIN) Leichtlegierter Olharter, Standard-Kaltarbeitsstahl, gut zu bearbeiten, verzugsarm, universell P
einsetzbar, z.B. fur Schneid-, Umform- und Messwerkzeuge. Prazisionsflachstahl 500 mm
90MnCrv8 (EN) Breite mm Dicke mm
1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50
Lieferzustand weichgegliht
10 5 5 5 6 6 7 9 10
Richtanalyse (%) 12 5 5 6 6 6 8 9 10 11
c si Mn cr v 15 5 6 6 6 7 8 10 11 12 13
0,90 0,25 2,00 0,35 0,10 20 6 6 6 7 8 9 11 12 18 14 15
25 6 7 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19
Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700 35 8 8 9 10 1 12 14 15 16 i 20 23 29 34
Warmeausdehnung [10° m/(m.K)] 115 12,0 12,2 12,5 12,8 40 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 22 27 31 38
Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 30 50 9 10 i 12 13 15 16 17 19 21 26 30 37 42 48
spezifische Warme [J/(kg.K)] 460 60 10 11 12 13 15 16 17 19 22 26 29 35 41 47 53 78
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m] 0,35 70 11 12 13 15 16 17 19 21 26 28 33 40 46 54 62 87
E-Modul [10°N/mm?] 210 80 13 14 15 16 17 19 21 24 28 30 38 44 53 64 76 101
Dichte [kg/dm?] 7,85 100 15 16 17 18 19 21 24 28 30 36 42 51 61 74 92 121
Wirmebehandlung 120 17 18 19 20 22 24 28 30 34 40 46 56 69 88 102 134
. . 125 19 20 21 22 24 28 30 33 37 42 48 59 73 91 110 145
Weichglihen
Temperatur (°C) 680 790 Haltezeit [] ca. 3 150 21 22 23 26 28 30 68! 37 41 48 57 73 91 109 131 173
Harte nach Weichglihen max. 220 HB 160 23 24 26 29 31 33 37 40 48 55 64 80 98 126 134 198
Anmerkungen: Geregelte langsame Ofenabkiihlung. 180 26 28 29 31 33 37 40 46 55 61 79 89 115 142 159 221
200 29 32 32 34 38 40 46 54 62 69 84 101 134 162 186 250
Spannungsarmgltihen 250 35 37 39 40 42 48 56 63 71 83 101 134 147 182 209 297
Temperatur (°C) 650 Haltezeit [ ca. 2 300 42 43 44 45 47 57 65 73 8 96 126 155 178 218 261 324
Anmerkungen: Langsame OfenabkUlhlung. Zum Spannungsabbau nach umfangreicher Zerspanung oder bei komplizierten Werkzeugen.
. Vierkantstahl
Harten Kantenldnge mm
Temperatur (°C) 790 820 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 30 40 50 60
Abschreckmedien Ol Warmbad (bis 20 mm Dicke) 10 10 11 12 13 14 15 17 20 o6 38 47 67 04

Anmerkungen zum Anlassen: Mindestens 2 Stunden mit anschlieBender Luftabkihlung (1 Stunde je 20 mm WerkstUckdicke). Richtwerte flr

die erreichbare Harte nach dem Anlassen sind dem Anlassschaubild zu entnehmen. Nach DIN 59350, Toleranzen:
in Staben von 500 mm Lange, Breite:  +0,20/0 mm
. .. R .. Dicke préazisionsgeschliffen, Dicke: +0,05/0 mm
ZTU- und Anlassschaubild fiir kontinuierliche Abkiihlung Breite geschifien oder gefrast, Lénge:  +5.00/0 mm
{504 Lange bearbeitet, Vierkant: +0,05/0 mm
o mit entkohlungsfreier Oberflache,
1100] ..
rostgeschutzt verpackt.
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1.2842 Kaltarbeitsstahl

Prazisionsflachstahl

Breite mm Dicke mm

2 3 4
10 11 12 13
12 12 12 14
15 12 13 15
20 13 14 16
25 14 15 17
30 16 17 18
35 17 18 19
40 18 19 21
50 21 23 26
60 23 26 30
70 26 30 32
80 30 32 34
100 34 36 38
120 38 40 44
125 42 44 48
150 46 51 55
160 51 57 61
180 57 61 65
200 64 67 71
250 78 80 84
300 88 90 96

Vierkantstahl

Kantenldange mm
6 8 10 12

21 22 24 27

Nach DIN 59350,

in Staben von 1000 mm Lénge,
Dicke préazisionsgeschliffen,
Breite geschliffen oder gefréast,
Lange bearbeitet,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

32

15
30

5 6 8 10
14 18 19
15 19 20 21
16 20 21 22
17 21 22 24
18 22 24 27
19 24 27 29
20 27 29 30
24 29 31 32
29 31 33 36
31 33 38 41
33 37 41 47
37 41 47 53
41 46 54 58
47 585 60 69
54 58 65 72
58 64 73 80
63 70 80 96
70 78 90 110
81 90 98 17
95 109 123 138
108 128 144 159
16 20 25 30
33 39 51 73
Toleranzen:
Breite: +0,20/0 mm
Dicke:  +0,05/0 mm
Lange:  +5,00/0 mm
Vierkant: +0,05/0 mm

12

24
27
29
31
33
36
41
46
53
57
69
80
86
94
107
122
133
162
194

40
93

1000 mm

15 20 25 30 40 50
29
31 39
35 41 53
38 45 57 67
42 51 64 74
48 58 71 86 105
53 69 82 96 116 157
63 79 94 111 138 178
73 88 105 130 155 205
82 103 129 155 181 234
96 113 144 176 214 266
101 126 147 181 230 294
118 146 186 223 255 336
132 161 203 235 287 376
165 184 234 269 329 444
171 198 247 307 376 481
205 251 307 361 435 564
242 292 355 415 511 647

50 60

140 193

«—L1000%5 — >

1.2842 Kaltarbeitsstahl

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf

Breite mm Dicke mm

4,2 5,2 6,2

20,3 9 10 11
253 10 11 12
30,3 11 12 13
40,3 12 13 14
50,3 13 15 16
60,3 15 16 17
70,3 16 17 19
80,3 17 19 21
100,3 19 21 24
120,3 22 26 30
1253 26 28 32
150,3 31 33 35
160,3 32 35 37
180,3 34 36 39
200,3 36 40 46
250,3 44 52 56
300,3 51 59 67

Vierkantstahl

Kantenldnge mm
10,4 12,4 15,4 16,4
13 14 18 19

Nach DIN 59350,

in Stében von 500 mm Lange,
Dicke préazisionsgeschliffen mit Bear-
beitungsaufmas,

Breite geschliffen oder gefrast,
Lange bearbeitet,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschiitzt verpackt.

8,2 10,4 124 154
12 13 14 15
13 14 15 17
14 15 16 18
15 17 19 21
17 19 21 24
19 21 24 27
21 24 27 32
24 27 30 36
28 30 36 40
32 36 41 51
35 39 44 55
38 42 48 60
42 48 55 65
46 55 65 86
54 62 72 92
67 72 85 108
76 87 104 129

204 254 304 324
20 26 37 40

Toleranzen:

Breite: +0,20/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange:  +5,00/0 mm
Vierkant: +0,20/0 mm

204 254 304
19
21 29
27 34 38
30 37 41
34 42 48
39 47 55
46 55 66
53 66 73
61 76 90
65 84 108
78 97 119
84 106 128
94 119 151
101 136 162
134 167 192
163 188 230
40,4 50,4
48 7

40,4

52
59
68
78
94
104
114
136
146
173
180
208

60,4
110

50,4

79
89
103
118
140
153
192
206
230
251
287

80,4
167

60,4

119
133
151
172
193
231
241
254
274
324

100,4
236

JOHANNING
STAHL

500 mm
80,4 100,4
184
214 292
236 307
276 330
301 372
334 398
359 428
407 490
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1.2842 Kaltarbeitsstahl

Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB

Breite mm Dicke mm

1000 mm

22 32 42 52 62 82 104 124 154 164 204 224 254 304 324 404 504 604 704 80,4 90,4 1004

10,3 11 11 12 183 15 17

15,3 11 12 13 15 17 19 21 23

20,3 12 13 156 17 19 21 23 26 28 31

253 13 15 17 19 21 23 26 28 32 383 €5

303 15 17 19 21 23 26 28 30 34 37 40 53

323 17 18 20 22 24 27 29 32 37 40 44 59 67

40,3 18 19 21 23 26 29 32 36 40 44 49 62 71 76

50,3 20 23 26 28 30 32 36 40 46 51 57 68 80 84 92

60,3 23 24 28 30 32 36 40 46 51 58 66 79 92 96 109 141

63,3 29 31 3 39 483 48 585 5 71 86 96 107 123 161

70,3 27 29 31 33 37 41 47 52 61 63 76 91 105 115 128 167 214

80,3 29 31 33 37 41 47 52 58 69 73 84 99 1156 126 146 187 239 271

90,3 56 63 77 99 123 133 175

100,3 33 35 37 42 48 54 58 65 81 92 108 125 126 136 152 178 223 282 316 353 394
110,3 94 112 144 168 195

120,3 36 40 42 48 58 61 68 79 9% 99 115 146 172 180 198 259 342 367 371 483 496
1253 38 42 45 51 61 66 73 84 103 107 123 157 188 198 214 292 356 438 528
130,3 105 128 159 192 241 315

140,3 80 111 137 182 223 254 330

1503 53 56 58 62 66 72 81 93 113 121 138 179 188 230 240 261 335 405 452 496 554 568
160,3 62 66 71 8 91 105 124 136 157 201 240 251 277 364 436 544 656
180,3 67 73 79 90 106 123 146 157 175 219 265 278 317 402 459 572 709
2003 63 67 71 80 8 101 119 140 167 178 190 230 235 284 303 355 430 490 569 642 715 738
220,3 185 218 276 327 379

2503 75 80 86 96 107 117 136 159 195 219 238 291 342 365 424 530 576 728 857
300,3 83 91 99 110 120 141 163 183 228 234 286 344 412 424 431 609

350,3 274 345
Vierkantstahl

Kantenlange mm

104 124 154 164 204 224 254 304 324 354 404 504 604 664 704 804 90,4 1004 1204 150,4
23 26 32 34 38 41 47 69 76 89 92 141 166 233 258 305 375 411 615 933
Nach Werksnorm gefertigt, Toleranzen:

in Staben von 1000 mm L&nge, Breite: +0,20/0 mm

Dicke prézisionsgeschliffen mit Bear- Dicke: +0,20/0 mm

beitungsaufmas, Lange:  +30,00/0 mm

Breite geschliffen oder gefrast, Vierkant: +0,20/0 mm

Lénge bearbeitet, '« L10007° >

mit entkohlungsfreier Oberflache,

rostgeschuitzt verpackt.

Platten B=505 mm 1000 mm

Dicke mm

6,2 82 104 124 154 164 204 224 254 304 324 404 504 604 704 80,4 1004

224 231 273 311 380 406 439 513 545 620 682 766 979 1170 1264 1404 1779

Dicke geschliffen, Breite und L&nge gesagt
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1.2842 Kaltarbeitsstahl

Geschliffene Platten

Format mm Dicke mm
6,2 8,2 10,4
500 x 1000 225 240 292

Nach Werksnorm gefertigt,

in Stéaben von 1000 mm Lénge,
Dicke prézisionsgeschliffen,
Breite feinstgefrast,

Lange bearbeitet,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschiitzt verpackt.

Gehartete Platten

Format mm Dicke mm

2,2 2,7 3,2
250 x 500 88 90 96

Nach Werksnorm gefertigt,

in Stéaben von 500 mm Lange,
gehartet auf 57 + 1 HRC,

Dicke préazisionsgeschliffen,

Breite und Lange lasergeschnitten,
mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschitzt verpackt.

JOHANNING

STAHL

124 154 204 254 30,4 404
334 407 469 579 657 809
Toleranzen:
Breite: +2,00/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange: +10,00/0 mm
D+8,20
10
/e L1000°Y
3,7 4,2 4,7 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 10,2 12,2 14,2
101 109 113 131 134 136 157 198 205 214 220
Toleranzen:
Breite: +10,00/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm A
Lange:  +10,00/0 mm 020 B 250 *°
Ebenheit: +0,20/0 mm Do

auf Gesamtflache

'« L5007°
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JOHANNING
1.2842 Kaltarbeitsstahl STAHL

Normstébe 500 mm
Breite mm Dicke mm
104 154 20,4 254 304 404 lNachl Werksnorm gefertig't, Tolgranzen:
in Staben von 500 mm Lange, Breite:  +2,00/0 mm
103 68 84 95 108 183 154 Dicke prazisionsgeschliffen, Dicke:  +0,25/0 mm
113 73 90 101 117 142 164 Bfe|te gesggt, Lange:  +3,00/0 mm
Lénge gefrast,
123 77 95 107 124 152 177 mit entkohlungsfreier Oberflache,

rostgeschutzt verpackt.

133 81 99 112 132 161 187
143 86 106 120 140 171 200
163 91 111 126 146 180 210
163 95 17 132 154 189 221
173 99 122 140 161 200 232
183 104 129 145 169 208 244
193 109 133 152 177 218 255
203 112 138 158 185 228 265
213 118 144 164 192 287 277
223 122 151 172 200 246 287
233 128 156 178 207 2565 300
243 131 161 184 213 264 310
253 135 167 191 222 275 321
263 141 172 197 230 284 332
273 145 178 203 237 294 343
283 150 183 209 245 303 355
293 154 188 216 2583 311 365
303 158 196 221 260 322 378
313 163 201 229 267 331 390
323 168 206 234 275 340 400
333 172 210 242 282 351 412
343 177 217 248 289 359 424
353 182 222 266 297 370 435
363 186 228 261 306 378 446
373 189 233 267 312 387 457
383 195 239 274 320 399 467
393 200 244 281 328 407 479
403 205 250 286 334 416 490
413 209 25656 293 343 426 502
423 212 261 300 351 435 513
433 218 267 306 358 446 524
443 222 272 311 365 454 534
453 228 278 318 374 463 547
463 231 283 326 381 474 557
473 235 288 331 388 483 568
483 241 2094 3837 396 492 579
493 245 300 344 404 502 590
503 250 306 351 410 511 602
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1.2767 Kaltarbeitsstahl

Normen 1.2767 (DIN) Kaltarbeitsstahl mit hoher Zahigkeit und Durchhartbarkeit, gleichméaBige Harteannahme
45NICrMo16 N auch bei groBeren Querschnitten. Hohe Schlagzahigkeit und Druckfestigkeit, 6l- und luft-
forivio EN) hartbar. Gut polierbar. Hochstbeanspruchte Massivpragewerkzeuge, Besteckstanzen, Kalt-
. ) . einsenkwerkzeuge, Kaltscherenmesser flr dickes Schneidgut, Kunststoffformen.
Lieferzustand weichgegliht
Richtanalyse (%)
C Si Mn Cr Mo Ni
0,48 0,25 0,40 1,30 0,25 4,00
Physikalische Eigenschaften
Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700
Warmeausdehnung [10° m/(m.K)] 11,0 12,5 13,0 13,5 14,0
Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 28,0
spezifische Warme [J/(kg.K)] 460
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m] 0,30
E-Modul [103N/mm?] 210
Dichte [kg/dm3] 7,85
Warmebehandlung
Weichgllhen
Temperatur (°C) 610 650 Haltezeit [h] ca. 4-5
Harte nach Weichglihen max. 260 HB
Anmerkungen: Geregelte langsame Ofenabkuhlung.
Spannungsarmgliihen
Temperatur (°C) 650 Haltezeit [h] ca. 2

Anmerkungen: Langsame Ofenabkihlung. Zum Spannungsabbau nach umfangreicher Zerspanung oder bei komplizierten Werkzeugen.

Harten
Temperatur (°C) 840 870
Abschreckmedien o] Warmbad 300 - 400 °C Luft Gas

Anmerkungen: Erzielbare Harte: 53-57 HRC bei Lufthartung / 54-58 HRC bei OI- oder Warmbadhértung

Anmerkungen zum Anlassen: Mindestens 2 Stunden mit anschlieBender Luftabkihlung (1 Stunde je 20 mm WerkstUckdicke). Richtwerte flr
die erreichbare Harte nach dem Anlassen sind dem Anlassschaubild zu entnehmen.

ZTU- und Anlassschaubild fiir kontinuierliche Abkiihlung
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1.2767 Kaltarbeitsstahl

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf

Breite mm Dicke mm
4,2 5,2 6,2
10,3 13 14 15
153 14 15 17
20,3 15 17 19
253 17 19 21
30,3 19 21 23
40,3 21 23 27
50,3 24 27 30
60,3 28 30 34
80,3 34 37 41
100,3 38 41 48
125,3

Vierkantstahl

Kantenlange mm
104 124 154 204
19 23 28 37

Nach DIN 59350,

in Staben von 500 mm Lange,
Dicke préazisionsgeschliffen mit
Bearbeitungsaufmaf,

Breite geschliffen oder gefrast,
Lange bearbeitet,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschitzt verpackt.

8,2
17
19
21

23
26
30
34
39
49
58
69

25,4

51

10,4 124 154
21 23
23 26 30
26 29 33
29 33 39
33 39 45
39 45 53
45 53 60
54 60 76
69 78 93
82 92 111
30,4 404 504
67 93 131
Toleranzen:
Breite:  +0,20/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lénge:  +5,00/0 mm
Vierkant: +0,20/0 mm

20,4

39
46
54
65
76
90
110
135

25,4

56
67
79
88
109
130
156

30,4

79
90
107
130
155
183

500 mm
40,4 50,4
105
121 143
150 181
182 264
213 288

JOHANNING
STAHL
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1.2767 Kaltarbeitsstahl

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf

Breite mm Dicke mm
62 82 104 124 154
20,3 30 34 38 42 45
25,3 27 33 37 41 47 568 58
30,3 3t 37 41 47 57 57 68 83 89
32,3 38 42 50 60 61 70 85 91
40,3 35 40 44 53 66 69 79 89 99
50,3 39 46 54 56 73 80 94 109 115
60,3 46 53 58 68 84 91 103 120 131
63,3 64 74 90 92 111 125 136
70,3 57 65 71 79 94 109 120 138 142
80,3 65 71 81 92 105 117 131 145 152
90,3 81 89 102 118 144 165

100,3 78 89 101 115 130 134 157 169 183 201

110,3 168 210
120,3 127 185 154 172 192 220
125,3 120 135 146 167 184 201 226
130,3 170 194 213 246
140,3 147 152 174 223 254

150,3 116 145 162 161 178 198 230 25565 263 295

156,3 301 331
160,3 203 303 341
180,3 255 320 352
196,3 357 405

200,3 141 170 198 221 263 286 329 365 378 416

220,3 373 424
246,3 410 488
250,3 169 203 238 291 376 392 396 459
296,3 531
300,3 191 225 294 334 417 453 457 537
350,3 531 600
396,3 774
500,3 459 527 615 740 902
Vierkantstahl
Kantenldnge mm
10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4
31 37 43 53 78 93 102 123
Toleranzen:

Nach Werksnorm gefertigt,

in Staben von 1000 mm Lénge, Breite:  +0,20/0 mm

Dicke prazisionsgeschiiffen mit Bear- ~ Dicke:  +0,20/0 mm

beitungsaufman, Lange:  +30,00/0 mm
Vierkant: +0,20/0 mm

Breite geschliffen oder gefrast,
Léange bearbeitet,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

40

16,4 20,4 224 254 274 304

100
109
131
146
157
162
178
204
209
260
267
274
293
304
311

349

397

438

479

532

620
747

1053

50,4
183

D+O,20

0

36,4 404

32,4
117
136
168
180
190
220
225 254
270
279 339
287
306
325
334 384
412
412
490
477 515
505
610
564
750
660
777
60,4
230

157
178
198
212
221
246
282
338
345
351
364
377

394

487

501

521
602

636

761

961

1329

63,4
265

'« L10007°

46,4 50,4 56,4

306

463
501

599

622

726

854

1228

70,4
334

213
230
246
259
292
334
399
405
415
464
473
476

604
630

642

725

787

940

362

534

575

77

761

846

1068

1437

80,4
396

60,4

247
258
292
344
372
450
472
480

522

563

704

757

928

1126

90,4
506

70,4

334
407

438

540
563

611
631

787

907

1022

100,4
580

1000 mm

76,4 80,4 904

459
494 501
612 634
655
705
733
714 740
740
907
930
1005
1100
1122
1437
1837
120,4
824

5563

699

824

150,4
1115

100,4

722

767

859

1115

1234

1.2767 Kaltarbeitsstahl

Platten B=505 mm

Dicke mm

8,2 104 124 154 164 204 224 254 274 304 324 364

318 439 498 572 606 696 731 839 890 967 1046 1137

704 80,4 1004

1774 1998 2541

Dicke vorbearbeitet, Breite und Lange gesagt

Rundstéabe geschliffen

Durchmesser mm

10 12 15 20 25 30 40

10 13 21 42 63 90 160

Toleranz h8, Léange 1000 mm Toleranzen: 43
L 1000 o

Lange: +30,00/0 mm

Rundstabe gedreht oder geschalt

Durchmesser mm

40,4
1253

20,5 255 30,8 40,8 50,8 61 71 81 91 101 121 131 141
23 35 47 76 93 139 187 243 307 378 523 622 717
Lange 1000 mm Toleranzen:
Dicke: +0,40/0
orer TR mm L 1000 2%

Lange: +30,00/0 mm

JOHANNING
STAHL

1000 mm
46,4 50,4 56,4 60,4
1404 1450 1563 1637
151 202
834 1512
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1.2767 Kaltarbeitsstahl

Prazisionsplatten

Breite mm Dicke mm

154 20,4 254
100,4 28 34 44
150,4 40 53 61
200,4 63 77 89

Nach Werksnorm gefertigt,

in Stében von 200,4 mm,

Dicke vorgeschliffen, feingefrast,
Breite vorgeschliffen, feingefrast,
Lange vorgeschliffen, feingefrast,
mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

Prazisionsplatten

Breite mm Dicke mm

154 204 254

1004 39 46 58
1504 55 70 80

200,4 81 99 116
250,4 111 120 139
300,4 126 140 165

Nach Werksnorm gefertigt,

in Staben von 300,4 mm,

Dicke vorgeschliffen, feingefrast,
Breite vorgeschliffen, feingefrast,
Lange vorgeschliffen, feingefrast,
mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

42

30,4
52
71
101

30,4
63
93
133
159
189

40,4 504 604
63 75 87
90 108 129
120 149 177
Toleranzen:

Breite:  +0,40/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Léange: +0,40/0 mm

404 504 60,4
81 105 115
119 144 171
159 198 234
194 243 286
234 289 347
Toleranzen:

Breite:  +0,40/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange: +0,40/0 mm

200,4 mm
80,4 100,4
117 135
172 201
234 261

« L200,4°3%° 5

300,4 mm
80,4 100,4
154 179
208 266
311 345
337 385
448 495

0,20

Do

+0,40
o——>

<— L 300,4

1.2767 Kaltarbeitsstahl

Prazisionsplatten
Breite mm Dicke mm

15,4 204 254
100,4 54 63 73
1504 77 98 111
200,4 111 139 161
250,4 155 168 197
300,4 177 197 234
4004 226 279 319

Nach Werksnorm gefertigt,

in Staben von 400,4 mm,

Dicke vorgeschliffen, feingefrast,
Breite vorgeschliffen, feingefrast,
L&nge vorgeschliffen, feingefrast,
mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschitzt verpackt.

Prazisionsplatten
Breite mm Dicke mm
154 204 254

1004 73 90 108
150,4 108 129 169
200,4 153 179 216
250,4 179 226 260
300,4 207 260 306
400,4 287 345 405
500,4 345 424 494

Nach Werksnorm gefertigt,

in Stében von 600,4 mm,

Dicke vorgeschliffen, feingefrast,

Breite vorgeschiliffen, feingefrast,

Lange vorgeschliffen, feingefrast,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

30,4
86
129
187
266
286
373

30,4

126
182
246
309
353
462
581
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400,4 mm

404 50,4 60,4 804 1004
112 185 188 214 247
167 202 237 320 369
221 276 325 434 481
271 339 397 446 513
325 405 484 583 662
446 547 617 792 921

Toleranzen:

Breite: +0,40/0 mm

Dicke: +0,20/0 mm
Lange: +0,40/0 mm

<« L 400,475 5

600,4 mm

404 50,4 60,4 804 1004
157 192 220 291 353
230 281 329 420 513
307 378 436 575 654
395 476 567 672 751
444 543 632 810 882
593 711 844 1032 1187
725 982 1062 1357 1476

Toleranzen:

Breite: +0,40/0 mm

Dicke: +0,20/0 mm
Lange: +0,40/0 mm

'« L 600,475 5
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1.2990 Kaltarbeitsstahl 1.2990 Kaltarbeitsstahl STAHL
Normen 1.2990 (DIN) Hochlegierter, auBerst zaher und verschleiBfester ledeburitischer Kaltarbeitsstahl. Ausge- PI‘.aZISIOI'l'SﬂaChStahl mit BearbeltungsanmaB 1000 mm
X100CMovE-1-1 | EN) zeichnete Druckfestigkeit und sehr gute Anlassbestandigkeit. Bestens geeignet flir Matrizen, Breite mm  Dicke mm
Schnittwerkzeuge, Holzbearbeitungswerkzeuge. 32 42 52 62 82 104 124 154 164 204 224 254 27,4 30,4 324 36,4 404 464 504 56,4 604 704 76,4 80,4 904 1004
20,4 44
Lieferzustand weichgegliiht 0, S0 %2 s 35 38 42 4
254 32 3 36 38 40 42 45 52 62
304 38 40 42 44 46 49 52 64 76 9
Richtanalyse (%) 404 44 46 49 52 54 58 62 75 83 112 123
. 50,4 49 53 55 57 59 63 66 82 107 123 134 178
¢ Si Mn cr Mo v 60,4 52 56 61 63 64 68 76 93 120 139 154 194 226 258
1,00 0,95 0,45 8,20 1,50 1,70 704 56 59 67 70 77 83 89 110 134 155 183 212 254 294
80,4 062 70 76 79 8 89 101 116 138 162 193 237 265 318 388
R . . 90,4 92 101 109 129 158 183 220 273 308 394 453 504
Physikalische Eigenschaften
1004 70 77 89 93 100 110 131 146 149 161 190 199 225 232 245 286 303 342 368 409 427 499 552 572 687
Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700 1204 148 158 178 215 253 307 389 461 538 631 718 856
Warmeausdehnung [10 m/(m.K)] 14 "7 12,0 12,3 12,6 (=0 gz = el S el 7 el
— 140,4 169 184 203 261 299 349 444 526 616 717 817
Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 24,0 259 27,1 27,4 27,2 26,8
1504 104 115 182 142 169 182 199 218 242 268 310 329 359 369 390 448 466 538 560 612 640 730 850 930 995
spezifische Warme [J/(kg.K)] 160,4 249 278 338 394 493 591
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m] 180,4 289 348 391 438 480 550 562 794 971 1124
E-Modul [10°N/mm?] 2004 138 150 174 186 207 241 281 318 369 429 496 590 740 861 1054 1143 1269
220,4 41 471 2 561 1
Dichte [kg/dm?] 0, B 53 56 669 810
250,4 153 174 189 201 234 262 319 408 438 592 590 718 906 1040 1290 1650
Wi behandl 300,4 172 196 214 226 246 320 371 442 468 518 613 698 724 861 1077 1273 1651 2040
armebehandiung 350,4 588 662 823 1060
Weichglthen
Temperatur (°C) 830 860 Haltezeit [h] 4-6 )
Vierkantstahl
Harte nach Weichglihen max. 250 HB

Kantenlange mm
104 124 154 204 254 304 404 504 604 704 804 904 1004 1204

36 40 42 58 88 106 142 202 258 372 457 633 699 951

Anmerkungen: Langsame Ofenabkuhlung

Spannungsarmgliihen

Temperatur (°C) 650 680 Nach Werksnorm gefertigt, Toleranzen:
. in Stében von 1000 mm Léange, Breite:  +0,40/0 mm
Anmerkungen: Langsame Ofenabkuhlung ) ) . N . .
Dicke vorgeschliffen, feingefrast mit Dicke: +0,20/0 mm 1050
i Bearbeitungsaufmas, Lange:  +30,00/0 mm el
Harten Breite vorgeschiiffen, feingefrést, Vierkant: +0,40/0 mm 3 L 1000 *&
Temperatur (°C) 1030 1080 Lange gesagt,
Abschreckmedien Vakuumofen  Luft O Warmbad 500-550 °C mit entkohlungsfreier Oberfldche,
rostgeschitzt verpackt.

Anmerkungen: Erzielbare Harte: 61-63 HRC

Platten B=505 mm 1000 mm
Rundstdbe gedreht oder geschalt Dicke mm
Durchmesser mm 8,2 104 124 154 164 204 254 304 324 364 404 504 604 704 804 1004
205 255 30,8 40,8 50,8 61 71 81 91 101 151 202 363 500 568 652 691 793 956 1102 1192 1296 1428 1653 1866 2022 2278 2897

28 42 57 91 112 167 226 292 369 454 954 1815 Dicke vorbearbeitet, Breite und Lange gesagt

Lange 1000 mm Toleranzen:

Dicke: +0,40/0 mm 430
Lange: +30,00/0 mm L 1000 0.0
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1.2210 Kaltarbeitsstahl

Normen 1.2210 (DIN) 1.2210 hat trotz hoher Schnitthaltigkeit eine hohe Zahigkeit, weshalb er sich besonders gut
115CV3 EN zur Herstellung von Schneidewerkzeug eignet, die keine Warmebeanspruchung erfahren.
Lieferzustand weichgegliiht
Richtanalyse (%)
Cc Cr \"
1,18 0,70 0,10
Physikalische Eigenschaften
Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700
Warmeausdehnung [10° m/(m.K)] 10,0 12,7 13,7 14,2 14,9 15,8
Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] (32) 33
spezifische Warme [J/(kg.K)] 460
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m] 0,33
E-Modul [103N/mm2]
Dichte [kg/dm3] 7.8
Warmebehandlung
Weichglihen
Temperatur (°C) 710 750
Harte nach Weichglihen max. 220 HB
Anmerkungen: Luft-, Blahton-, Aschenabkuhlung
Spannungsarmglihen
Temperatur (°C) 650 680
Anmerkungen: Ofenabkihlung
Harten
Temperatur (°C) 780 840
Abschreckmedien o] Polymerbad

Anmerkungen: Erzielbare Harte: 58-62 HRC
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Rundstabe geschliffen

Durchmesser mm
4 5 6 7

3 3 4 5

20 22 24 25
26 31 34 37

Toleranz h8, Lange 1000 mm

10 11 12 13 14 15 16
8 9 10 13 15 16 17

30 35 40
57 7 97

Toleranzen:

Lange: +30,00/0 mm
9 L 1000 &’

17
20

18
22

JOHANNING
STAHL

19
24
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1.1730 Kaltarbeitsstahl

Normen 1.1730 (DIN)

C45U EN)

Lieferzustand naturhart

Unlegierter Werkzeugstahl. Aufbauteile fir Werkzeuge, Handwerkzeuge und landwirtschaft-
liche Werkzeuge aller Art.

Richtanalyse (%)

C Si Mn P S

0,48 0,30 0,70 max. 0,035 max. 0,035
Physikalische Eigenschaften

Temperatur (°C) 20 100 200 400 500 600 700

Waérmeausdehnung [10° m/(m.K)] 11,1 12,1 13,5 13,9

Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 50,0

spezifische Warme [J/(kg.K)] 460

spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m] 0,12

E-Modul [103N/mm2] 210

Dichte [kg/dm3] 7,85
Warmebehandlung

Weichgllhen

Temperatur (°C) 680 710 Haltezeit [n] ca. 3

Harte nach Weichglihen max. 190 HB

Anmerkungen: Geregelte langsame OfenabkUhlung.

Spannungsarmgliihen

Temperatur (°C) 600 650 Haltezeit [n] ca. 2

Anmerkungen: Langsame OfenabkUhlung. Zum Spannungsabbau nach umfangreicher Zerspanung oder bei komplizierten Werkzeugen.

Harten
Temperatur (°C) 800 830
Abschreckmedien Wasser

Anmerkungen: Erzielbare Harte: 58 HRC / Einhértetiefe fir 30 mm Vkt.: 3-5 mm / Durchhartender Durchmesser: 15 mm

Anmerkungen zum Anlassen: Mindestens 1 Stunde mit anschlieBender Luftabkihlung. Richtwerte fUr die erreichbare Harte nach dem Anlas-

sen sind dem Anlassschaubild zu entnehmen.

Anlassschaubild fiir kontinuierliche Abkiihlung

70

B67.5

65

62,5

60

57,5

Harte in HRC

656 <

™N

52,5 \

50 \

47,5
0 100 200 300
Anlasstemperatur in °C
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1.1730 Kaltarbeitsstahl

Prazisionsflachstahl
Breite mm Dicke mm
4 5 6 8 10 12 15 16 20 25

20 13 14 15 16 17 18 19 20
25 14 15 16 17 18 19 21 24 26

3 15 16 17 18 19 22 23 30 36
32 16 17 18 19 21 24 30 32 37
40 17 18 20 21t 28 27 28 32 35 38
50 18 20 22 24 29 31 3 37 38 43
60 22 24 27 30 32 35 38 43 49
63 29 | 82 | @B | &7 47 48 b4
70 33 3 37 38 41 48 52 55
80 30 33 36 3 40 48 53 55 61 65
90 33 37 40 42 44 54 57 65 69
100 37 40 42 45 51 59 61 68 73 74
120 48 52 58 67 74 83 88
125 43 47 52 58 65 73 77 84 86 91
140 58 68 73 82 88 97 103
150 53 57 61 70 76 85 93 98 103 114
160 65 76 8 91 98 103 108 117
180 79 8 8 97 105 113 129
200 84 88 95 104 112 116 134 136
250 105 113 116 129 137 142 147 165
300 117 124 135 146 161 167 172 196
350 157 173 190 207 215 230 248
400 157 167 178 188 198 213 223 246 261 274
450 271 305
500 214 225 240 292 336
Vierkantstahl
Kantenlange mm
10 12 15 16 20 25 30 32 40 50
18 20 21 22 24 34 45 51 55 76
Nach Werksnorm gefertigt, Toleranzen:
in Stében von 1000 mm Lénge, Breite:  +0,20/0 mm
Dicke entkohlungsfrei geschliffen, Dicke: +0,20/0 mm

Lange:  +30,00/0 mm
Vierkant: +0,20/0 mm

Breite geschliffen oder gefrast,
Lange bearbeitet,
rostgeschutzt verpackt.

Rundstabe gedreht oder geschalt

Durchmesser mm
20,5 25,5 30,8 40,8 50,8 61 71 81 101
12 22 30 45 68 87 92 112 167

Toleranzen:
Dicke: +0,40/0 mm +30
Lange: +30,00/0 mm L 1000 0.0

Lénge 1000 mm

30

45
56
61

65
73
80
89

101

108
124
128
137
142
162
191

226
271
308
334
376

60
102

32

51
60

67
72
79

93

117
132
140
147
157
169
203

240
282
324

63
111

40

65
69
72
80
88
9
107
120
128
138
145
155
167
188
229

274
311
367
399
448

70
120
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1000 mm

50 60 63 70 80 90 100 120

80

92

96 108 120

102 117 128 133

113 129 150 172

126 144 152 160 184 214

141 167 183 214 246 271

151 176 191 201 231 288

162 188 215 251 280 303

169 200 215 228 261 292 326 407
180 217 261 292 318 376

200 232 277 307 355 396 469

226 257 271 297 339 386 417 516
276 315 326 355 405 469 511 636

321 376 389 417 475 553 600
386 446

442 485 542 576

488 542

563 631

80 920 100 120 150 200
157 188 235 309 486 839

'« L1000°° >

121
216
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Dicke vorbearbeitet, Breite und Lange gesagt

50

1.1730 Kaltarbeitsstahl 1.1730 Kaltarbeitsstahl STAHL
Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB 1000 mm Prazisionsplatten 200,3mm  Nach Werksnorm gefertigt,
B Dick Breite mm Dicke mm in Staben von 200,3 mm,

reite mm icke mm . . .
Dicke préazisionsgeschliffen,
62 82 104 124 154 164 204 224 254 274 30,4 324 364 404 464 50,4 564 604 704 764 804 90,4 1004 e I I I I e N D Sl O Breite und Lange gefrést,
204 15 16 17 18 19 100,3 18 20 25 27 33 42 46 61 69 mit entkohlungsfreier Oberflache,
’ rostgeschutzt verpackt.
254 16 17 18 19 21 - 150,3 %6 28 31 34 42 58 62 79 92
200,3 33 35 38 44 54 69 76 95 114 Toleranzen:
304 17 18 19 22 28 30 36 Breite:  +0,20/0 mm
32,4 30 32 37 Dicke: +0,20/0 mm
Lange:  +0,40/0 mm
404 20 21 23 27 28 35 38 45 51
50,4 22 24 29 31 35 38 43 56 60 65
60,4 30 32 35 38 43 49 61 65 69 80
63,4 35 87 40 48 54 63 72 92 Prazisionsplatten 300,3 mm Nach Werksnorm gefertigt,
Breite mm Dicke mm in Staben von 300,3 mm,
70,4 35 37 38 41 52 55 65 80 9 108 . o :
154 204 254 30,4 404 50,4 604 804 1004 Dicke prazisionsgeschiliffen,
80,4 38 40 48 53 61 65 73 88 102 117 133 Breite und Lange gefrast,
90.4 4 5 - o 6 %0 9% 113 129 150 170 100,3 25 28 31 33 42 52 58 76 92 mit entkohlungsfreier Oberflache,

’ 150,3 32 3 38 45 55 75 81 100 121 rostgeschiitzt verpackt.

100,4 42 45 51 59 61 68 73 73 74 89 89 93 100 107 121 126 135 144 160 177 184 214
200,3 45 48 55 59 71 87 100 128 154 Toleranzen:
1104 o % > " e e 1% 250,3 52 515 61 68 85 106 121 155 187 prefte: +0.20/0mm
120,4 52 58 67 74 83 88 101 120 141 167 183 214 246 271 ’ Dicke:  +0,20/0 mm
300,3 59 61 68 76 97 122 18 178 215 Lange:  +0,40/0 mm
130,4 73 80 9% 102 117 134 154
140,4 68 73 82 88 97 108 124 132 138 162 188 215 251 280 303
1504 61 70 76 85 93 103 114 128 140 145 169 200 228 261 292 326
156,4 9 113 133 144 167 203 256
160,4 8 108 117 137 155 Prazisionsplatten 400,3 mm Nach Werksnorm gefertigt,
i i in Staben von 400,3 mm,
180,4 g2 8 97 105 13 129 142 167 200 232 2717 307 Breitemm  Dicke mm Dicke préizisionsgeschiffon
15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4 80,4 100,4 ) N 9 . ’
196,4 108 143 162 177 202 237 311 Breite und Lange gefrast,
200,4 88 95 104 112 116 134 136 162 169 188 226 257 297 339 417 100,3 33 %8 40 44 54 58 70 93 114 ggtzgiﬁhﬁ;gf;ggg berfldche,
220,4 108 137 162 181 209 241 150,3 47 54 56 59 69 90 97 124 162
246.4 133 171 195 233 250 304 395 200,3 61 71 73 80 83 108 123 154 193 Toleranzen:

’ Breite:  +0,20/0 mm
250,4 113 116 120 187 147 165 191 203 229 276 315 405 511 250,3 68 73 76 8 106 132 146 188 235 Dicke:  +0.20/0 mm
296,4 163 202 226 250 295 350 524 300,3 74 76 80 91 122 150 178 220 275 Léange:  +0,40/0 mm
300,4 124 135 146 161 172 196 226 274 321 376 417 475 600 400,3 85 % 110 124 157 190 217 281 353
350,4 207 230 248 271 311 386
396,4 259 265 299 377 449 599

Vierkantstahl Prazisionsplatten 600,3 mm Nach Werksnorm gefertigt,
Kantenlange mm Breite mm Dicke mm in Staben von 600,3 mm,
10,4 124 154 204 254 30,4 324 40,4 504 604 704 804 904 1004 1204 150,4 154 204 254 30,4 404 50,4 60,4 80,4 1004 Dicke préazisionsgeschliffen,
Breite und Léange gefrast,
18 20 21 24 34 45 51 55 76 102 120 157 188 235 309 486 100,3 45 52 56 61 73 82 95 126 155 mit entkohlungsfreier Oberflache,
Nach Werksnorm gefertigt, Toleranzen: 150,3 56 70 81 91 107 122 132 169 214 rostgeschtitzt verpackt.
in Staben von 1000 mm Lange, Breite:  +0,40/0 mm
Dicke entkohlungsfrei geschiiffen mit ~ Dicke:  +0,20/0 mm 200,3 73 90 104 116 138 156 169 216 268 Tolt.ere.mzen:
Bearbeitungsaufmab, Lange: ~+30,00/0 mm 2503 87 107 124 139 166 187 214 266 333 greite: - +0,20/0 mm
Breite geschliffen oder gefrast, Vierkant: +0,40/0 mm Dicke:  +0,20/0 mm
Lange bearbeitet, L 1000+80 300,3 95 117 137 153 179 207 246 310 386 Lange:  +0,40/0 mm
rostgeschitzt verpackt. 400,3 1138 129 163 169 223 266 309 399 506
500,3 145 170 196 208 265 329 382 480 614
Platten B=505 mm 1000 mm
Dicke mm
8,2 104 124 154 204 224 254 274 304 324 364 404 464 504 564 604 704 804 1004 N
D
188 201 211 226 235 246 272 283 355 379 399 4283 488 523 576 597 701 730 928
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1.1730 Kaltarbeitsstahl

P-Platte JOHANNING

Breite mm Lange mm Dicke mm
° 10 12 17 20 22 25 27 32 36 40 46 50 56 76 96 116 136 STAHL
100 100 14 18 20 23 24 25
126 126 17 18 20 21 23 25 Breite vorgeschliffen,
126 156 18 20 22 23 26 EIZE: Zzsstéhliffen,
. i . 150 150 19 22 23 27 31 Lange vorgeschliffen,
PU LV e R FU R D | — 156 156 20 21 23 24 33 36 39 55 feingefrast.
I T 156 196 24 25 27 29 35 41 49 65 Toleranzen:
ADDITIVE FERTIGUNG R S R S
156 296 44 48 56 69 90 Lénge:+0: 40/0 mm
196 196 27 32 34 36 43 49 59 78 99
196 246 33 36 38 42 47 62 71 93 118
196 296 39 43 47 49 56 70 82 109 139
196 346 41 45 49 54 63 80 95 127 159
196 396 58 71 90 107 141 179
200 200 27 34 36 48 52 54
246 246 39 46 51 52 58 72 85 113 143
246 296 47 52 57 67 85 99 131 168
246 346 58 63 79 97 115 151 194 258
246 396 64 69 87 108 128 171 212 288
246 446 78 98 121 143 189 243 317
246 496 90 108 133 168 209 268
250 250 39 46 51 57 67 75
296 296 53 58 65 81 98 117 155 198
296 346 63 68 72 93 113 133 178 227 269
296 396 72 76 78 103 127 150 200 257
296 446 82 91 115 141 168 224 287 345
296 496 105 126 156 185 246 316 373
296 546 115 135 171 202 270 320 405
296 596 123 147 186 219 293 345 474
296 696 169 215 254 338 394
300 300 49 59 65 81 90 110
300 400 62 76 81 97 120 141
346 346 72 77 82 103 129 1583 205 261 347
346 396 77 85 100 117 146 172 231 297 359
346 446 94 108 131 162 192 257
346 496 102 121 141 180 214 285 336 492
346 596 169 214 253 337 396 537 606
346 696 195 247 293 387 492
396 396 95 106 131 166 197 261 315 408
396 446 106 117 147 186 219 293 339 449
396 496 117 127 162 206 243 324 395 573
396 546 127 151 178 225 266 354 446
396 596 160 192 244 288 385 442
396 696 283 334 445 533
400 400 88 92 105 126 155 186
400 600 106 128 156 174 224 271
446 446 135 172 207 245 327 395 492
446 496 149 180 229 270 360 429
446 546 198 251 297 396 477
446 596 215 270 323 430
446 696 315 374 495 593
496 496 253 299 398 505
496 546 277 328 437
496 596 301 357 474 556
496 696 349 414 551 693
500 500 106 130 164 180 231 280
546 546 304 359 476
546 596 331 392 515 654 626 53

546 696 382 455 541 745 680




JOHANNING

ST 52-3 / 1.0570 Schweissbarer Baustahl ST 52-3 / 1.0570 Schweissbarer Baustahl STAHL
Normen 1.0570 (DIN) Unlegierter Baustahl, groBe Zahigkeit, gut zerspanbar, gut schweiBbar, gute Formstabilitat. Prazisionsflachstahl mit BearbeltungsanmaB 1000 mm
S3552G3 EN Rahmen im Werkzeug- und Formenbau flr Aufbauteile und Stahlgestelle. Breite mm Dicke mm
52 62 82 104 124 154 16,4 204 224 254 274 304 324 364 404 464 504 564 604 704 764 804 904 1004
Lieferzustand naturhart 20,3 14 15 16 17 18
25,3 15 15 16 17 19 21 26
1 0,
Richtanalyse (%) 303 16 16 18 19 22 26 30 36
(o] Si Mn P S 32,3 28 31 36
<0,22 <0,55 <1,6 <0,035 <0,035 403 17 18 21 o4 o7 30 36 40 45 49
50,3 20 22 24 29 31 35 41 46 655) 58 60
Physikalische Eigenschaften
60,3 24 27 30 32 34 37 46 52 61 65 66 79
Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700 63,3 34 38 46 51 54 64 74 92
- "
Waéarmeausdehnung [10° m/(m.K)] 11,1 12,1 12,9 13,5 13,9 70,3 a3 37 1 47 53 59 67 74 % 106
Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 35-45
80,3 33 35 37 41 47 53 61 67 73 82 102 117 134
spezifische Warme [J/(kg.K)]
90,3 43 52 56 59 73 78 93 115 131 151 174
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m]
41 44 4, 1 71 74 74 2 101 107 12 12 137 141 1 17! 1 21
E-Modul [10°N/mm?] 210 100,3 39 8 59 6 68 90 89 9 0 0 3 6 3 60 9 85 3
Dichte [kg/dm3] 110,3 75 81 86 102 113 120 137
120,3 52 58 67 74 81 87 102 123 141 165 184 217 242 271
Warmebehandlung 125,3 43 49 54 62 70 77 86 91 110 132 146 163 221 282
Beim Werkstoff 1.0570 ist eine Warmebehandlung in der Regel nicht erforderlich.
Bei schwerer Zerspanung und komplexen Geometrien empfehlen wir ein Spannungsarmgliihen. 130,3 74 8l 97 103 119 136 156
140,3 68 73 81 87 101 107 121 135 141 162 185 216 251 280 305
150,38 54 61 70 76 8 93 102 112 126 136 148 169 202 228 263 297 324
Platten B=505 mm 1000 mm 156,3 o7 115 135 146 169 206 260
Dicke mm 160,3 60 69 74 8 91 97 107 115 135 155 182 240 267 342
82 104 124 154 204 224 254 274 304 324 364 404 464 504 564 604 704 804 1004
180,3 81 90 96 103 112 121 143 173 198 230 266 303
188 201 211 226 235 246 272 283 355 379 399 423 488 523 576 597 701 730 928 196,3 109 145 164 179 505 240 316
Dicke vorbearbeitet, Breite und Lange gesagt 200,3 81 91 99 103 111 118 123 135 162 168 186 219 251 292 344 413
220,3 130 139 164 183 212 245
Rundstébe gedreht oder geschalt 246,3 185 174 197 236 255 308 400
250,3 95 110 115 128 136 146 163 188 205 228 274 314 355 407 506
Durchmesser mm
296,3 155 205 230 253 299 355 467
20,5 25,5 30,8 40,8 50,8 61 71 81 101 121
300,3 126 135 145 160 171 194 219 271 318 376 407 480 615
12 22 80 45 68 87 92 12 167 216 350,3 169 183 198 219 237 259 303 386 433 563 699
Lange 1000 mm Toleranzen: 396,3 263 268 304 382 455 607
Dicke: +0,40/0 mm +30
Lange: +30,00/0 mm L 1000 +0.40 400,3 195 205 219 235 253 277 341 411 490
500,3 204 219 235 256 282 339 438 532 615
Vierkantstahl

Kantenlange mm
10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 70,4 80,4 90,4 100,4 120,4 150,4

18 20 21 22 34 43 50 55 76 101 120 153 191 230 318 503
Nach Werksnorm gefertigt, Toleranzen:
in Stében von 1000 mm Lénge, Breite:  +0,20/0 mm
Dicke prézisionsgeschliffen mit Bear- Dicke:  +0,20/0 mm 71020
beitungsaufmas, Lange:  +30,00/0 mm D'5% Bo
Breite geschliffen oder gefrast, Vierkant: +0,20/0 mm

Lénge bearbeitet, ‘«— L 100073°
mit entkohlungsfreier Oberflache,

rostgeschitzt verpackt.
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JOHANNING

1.2162 Kunststoffformenstahl 1.2162 Kunststoffformenstahl STAHL
, , _ , , _ Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB 1000 mm
Normen 1.2162 (DIN) Mn-Cr-legierter Einsatzstahl, sehr gute Zerspanbarkeit und Polierbarkeit, gute Kalteinsenk- i .
S1MNCHS EN) barkeit. Werkzeuge zur Kunststoffverarbeitung, Standardqualitat fir kleinere und mittlere Breite mm  Dicke mm
Formen. Gute Verschleifestigkeit nach Einsatzhartung. 8,2 104 124 154 164 204 224 254 274 304 364 404 504 604 704
Lieferzustand gegliint 20,3 29 30 33 34 40
253 30 32 37 39 44 48
Richtanalyse (%) 30,3 33 35 41 46 54 56 68
Cc Si Mn Cr 32,3 35 37 47 50 57 61 70 85
0,20 0,30 1,20 1,10 40,3 39 42 51 59 67 71 82 90 106
50,3 48 51 63 65 72 78 85 101 107 109
Physikalische Eigenschaften 603 55 59 72 76 84 88 97 111 130 131 152
Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700 703 65 68 82 8 92 08 110 121 142 148 167 202
Warmeausdehnung [10° m/(m.K)] 11,1 12,1 12,9 13,5 13,9 14,1 80,3 74 77 92 95 101 109 126 148 158 165 190 213
Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 41,0 90,3 127 129 150 169
spezifische Warme [J/(kg.K)] 460
100,3 86 89 108 113 125 129 148 167 190 193 225 244
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m] 0,16
110,3 145 165 196 203
E-Modul [103N/mm?] 210
Dichte [kg/dme] 785 120,3 113 126 136 152 157 173 201 232 230 271
130,3 186 168 184 220 234 257
Warmebehandlung 140,3 179 179 194 236 252 271
Weichglihen 150,38 133 136 146 153 178 178 193 230 277 277 332 338 396
Temperatur (QC) 670 710 Haltezeit [n] ca. 3 156,3 204 273 306
Hérte nach Weichgliihen max. 205 HB 160.3 198 217 263 310
Anmerkungen: Geregelte langsame Ofenabkuhlung. 180.3 153 173 188 194 209 235 269 311 355
. 196,3 262 306 383
Spannungsarmgliihen
Temperatur (°C) 900 950 200,3 164 169 192 198 211 219 246 288 317 344 388 438
220,3 247 274 320 363
Harten 246,3 298 340
Temperatur (°C) 810 840 250,3 205 214 242 251 270 282 303 334 409 471 516
Abschreckmedien ol Warmbad 160-250 °C 296,3 355 373
Anmerkungen: 300,83 227 232 264 271 307 315 349 402 474 541 597
1. Direktharten aus dem Einsatz: Ruckstufen auf Hartetemperatur 350,3 351 402 455 516
2. Nach AbkUhlung aus dem Einsatz: Erwarmung auf Hartetemperatur ’
396,3 447 496
500,3 313 350 365 443 524 594 686 813
Anlassschaubild fiir kontinuierliche Abkiihlung
Vierkantstahl
m Kantenlange mm
154 204 254 304 324 404 504 604 704 804 1004
38 51 64 84 94 107 140 189 225 256 355
- S — )
ey Nach Werksnorm gefertigt, Toleranzen:
8 50 in Staben von 1000 mm Léange, Breite: +0,20/0 mm
T Dicke prézisionsgeschliffen mit Bear- Dicke: +0,20/0 mm
'q% “© beitungsaufmaB, Lange:  +30,00/0 mm
5 w Breite geschliffen oder gefrast, Vierkant: +0,20/0 mm
T Lénge bearbeitet, e L1000°° >
k] mit entkohlungsfreier Oberflache,
% rostgeschutzt verpackt.
Platten B=505 mm 1000 mm
Dicke mm
° 100 29 30 0 9 o0 e 82 104 124 154 164 204 254 30,4 404 50,4 604
Anlasstemperatur in °C 231 273 311 380 406 439 545 620 766 979 1170
Dicke vorbearbeitet, Breite und Lange gesagt
Rundstébe gedreht oder geschalt
Durchmesser mm Lange 1000 mm
56 205 255 308 408 508 61 71 81 101 Toleranzen: 130 57
Dicke: +0,40/0 mm L 1000 0,40

15 23 31 47 76 108 122 160 235 Lange: +30,00/0 mm



1.2312 Kunststoffformenstahl

Normen 1.2312 (DIN) Chrom-Mangan-Molybdéan-legierter Kunststoffformenstahl. Durch Schwefelzusatz beste
40CMMoS8-6 EN) Zerspanbarkeit auch im verglteten Zustand. Hohe Durchvergiitung, daher auch bei groBen
Abmessungen gleichmaBige Festigkeit Uber den gesamten Querschnitt. Gute Polierbarkeit.
. Bad- und Gasnitrieren sowie Einsatzharten und Hartverchromen ist moglich. GroBe und
Lieferzustand vergutet auf mittlere Formen fir die Kunststoffverarbeitung, Formranmen fiir Kunststoff- und DruckgieB-
980 -1120 N/mm? . . o . .
industrie. Teile fUr den allgemeinen Maschinenbau.
Richtanalyse (%)
C Si Mn S Cr Mo
0,40 0,40 1,50 0,08 1,90 0,20
Physikalische Eigenschaften
Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700
Warmeausdehnung [10 m/(m.K)] 12,8 13,0 13,8 14,0 14,2
Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 33,0
spezifische Warme [J/(kg.K)] 460
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m] 0,19
E-Modul [103N/mm?] 210
Dichte [kg/dm?] 7,85
Warmebehandlung
Weichglihen
Temperatur (°C) 720 740 Haltezeit [h] ca. 3
Hérte nach Weichglihen max. 230 HB

Anmerkungen: Geregelte langsame Ofenabkihlung.

Spannungsarmgliihen

Temperatur (°C) |

600

Haltezeit [h] ca. 2

Anmerkungen: In vergltetem Zustand ca. 30 bis 50 °C unter der Anlasstemperatur.

Harten (falls Nachvergutung erforderlich)

Temperatur (°C)

840!

860" 860° 880°

Abschreckmedien

or

Luft? (bis 150 mm Dicke)

Anlassen:

Langsames Erwarmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Harten. Verweildauer im Ofen 1 Stunde je 20 mm WerkstUckdicke, jedoch
mindestens 2 Stunden mit anschlieBender Luftabkihlung. Richtwerte fUr die erreichbare Harte nach dem Anlassen sind dem Anlassschaubild
zu entnehmen. Maximal erreichbare Harte: 54 HRC

ZTU- und Anlassschaubild fiir kontinuierliche Abkiihlung
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900 L) —— 2000
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2 60 h \ \\ P T 45 \ =
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ol 1% 4 61580 Anlasstemperatur in °C
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1.2312 Kunststoffformenstahl

Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB

Breite mm Dicke mm
42 52 6,2

20,3 23
25,3 26
30,3 27
32,3

40,3 26 27 29
50,3 29 30 32
60,3 33 35 37
63,3 36 37 39
70,3 38 40 43
80,3 42 43 47
90,3

100,3 5 58 61
110,3

120,3

125,3 72
130,3

140,3

150,3 98
156,3

160,3

175,3 111
180,3
196,3
200,3
220,3
246,3
250,3
296,3
300,3
350,3
396,3
400,3
500,3

117

130

Vierkantstahl

Kantenldange mm
10,4 124 154
30 32 36

8,2
24
26
27
27
31

36
40
42
46
51

65

80

104

121

123

134

16,4
37

Nach Werksnorm gefertigt,

in Staben von 1000 mm Lange,
Dicke prézisionsgeschliffen mit

Bearbeitungsaufmas,

Breite geschliffen oder gefrast,

Lange bearbeitet,

16,4 204 224 254 274 304 324 364 404 464 504 564

10,4 124 154
26 28 32 37
27 30 3 38 40
28 32 38 40 42
31 3 39 42 45
35 40 43 47 51
41 44 48 51 58
46 51 53 59 64
47 52 55 64 68 68
52 57 65 73
58 65 68 76 82
89
69 76 81 86 96
126
92 100 105 116 120
92 98 115 126 141
132
145
1183 119 127 141 148
136 169
179
129 136 147 160 173
130 138 151 180
152 194
141 147 164 173 193
157 178 204 230
180 249
169 200 225 241
233 295
196 233 251 259 269
287 309
376
261 308 334 359
324 386 417 449
204 254 304 324
41 53 68 70
Toleranzen:
Breite:  +0,20/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange:  +30,00/0 mm
Vierkant: +0,20/0 mm

mit entkohlungsfreier Oberflache,

rostgeschutzt verpackt.

52
56
62
65
69
76
83
94
102
107
129
128
148
151
149
160

191
202

198

217
244

261

297
361

407
495

40,4
82

194

212

287

333

419

50,4
110

D%

68
68
76 80 92
82 87 96 115
88 89 99 119
94 101 105 128
104 110 118 159
120
128 | e 147 155 178 180
156
146 187 223
158 169 182 205
170
185 220
183 191 221 251
232 276
222
223 244 276 339
226 274 340
281 351
246 263 305 365
271 276 324 378
352 426
301 342 413
394 479
342 369 391 475
408 468
505 608
454 521 626
569 647 740
60,4 70,4 80,4
136 159 225 324

< L10007° >

200

410

501

560

475

146
175

208

248

215

297

381

428
480

516

JOHANNING
STAHL

1000 mm
604 70,4 76,4 80,4 904 1004
204
219 254 257
254 330 394
246 326
342 409 474 527
427
403 445 511 558
449 480 511 563
536
490 526 563 594
511 542 605 662
640
563 638
747
620 678

553

730
917

1004 120,4 150,4 200,4
699

1348

59



JOHANNING
1.28312 Kunststoffformenstahl S TAHL

Platten B=505 mm 1000 mm

Dicke mm
| :/ \K | |VE | | :ElSE 8,2 104 124 154 164 204 224 254 274 304 324 364 404 464 504
231 273 311 380 406 439 513 545 580 620 682 731 766 872 979
J {Cl | BA\I DSAG = 564 604 704 804 1004
e 1101 1170 1264 1404 1779
| | O M A | . N l l k D Dicke vorbearbeitet, Breite und Lange geségt
N E | E | : | G U N G Rundstéabe geschliffen
Durchmesser mm
UND UM DIE UHR 8 R 0 A

A
D
A
~

5 6 8 11 13 15 16 19 22
Toleranz h8, Lange 1000 mm Toleranzen:
Lange: +30,00/0 mm L 1000 +80
Rundstébe gedreht oder geschalt
Durchmesser mm
20,5 255 30,8 408 50,8 61 7 81 101 121
15 23 31 47 76 108 122 160 235 346
Lange 1000 mm Toleranzen:
Dicke: +0,40/0 mm L 1000 18040

Lange: +30,00/0 mm

60 61



1.2312 Kunststoffformenstahl

Prazisionsplatten
Breite mm Dicke mm
154 20,4 254
1004 22 28 34
150,4 28 34 43
200,4 38 45 54

Nach Werksnorm gefertigt,

in Staben von 200,4 mm,

Dicke vorgeschliffen, feingefrast,

Breite vorgeschliffen, feingefrast,

Lénge vorgeschliffen, feingefrast,
mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

Prazisionsplatten
Breite mm Dicke mm
154 204 254

1004 27 35 42
1504 40 45 57
2004 53 58 73
2504 62 70 89
3004 76 86 108

Nach Werksnorm gefertigt,

in Staben von 300,4 mm,

Dicke vorgeschiliffen, feingefrast,
Breite vorgeschliffen, feingefrast,
Lange vorgeschliffen, feingefrast,
mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschitzt verpackt.

62

30,4

39
49
63

30,4
49
76
98
117
133

Breite:  +0,40/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange: +0,40/0 mm

40,4 504
48 58
54 72
81 91
Toleranzen:

404 50,4

62 76

82 107

108 139

129 167

143 197
Toleranzen:

Breite:  +0,40/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange: +0,40/0 mm

60,4

60
83

106

60,4
81
117
162
182
220

200,4 mm

80,4

81
117
151

300,4 mm
80,4 100,4
106 121
157 182
210 236
228 254
306 345

100,4

96
137
177

<— L200,4

'« L 300,4

+0,40
o———>

+0,40
o—>

1.2312 Kunststoffformenstahl

Prazisionsplatten

Breite mm Dicke mm

154 204 254
1004 36 48 58
150,4 52 58 73
2004 69 75 93
250,4 83 98 119
3004 96 117 143
4004 127 143 180

Nach Werksnorm gefertigt,

in Stében von 400,4 mm,

Dicke vorgeschliffen, feingefrast,
Breite vorgeschliffen, feingefrast,
Lange vorgeschliffen, feingefrast,
mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

Prazisionsplatten

Breite mm Dicke mm
154 204 254

1004 50 68 80
1504 73 86 106
2004 98 113 137
2504 117 139 172
300,4 139 175 202
4004 185 207 260
500,4 218 266 315

Nach Werksnorm gefertigt,

in Staben von 600,4 mm,

Dicke vorgeschliffen, feingefrast,

Breite vorgeschliffen, feingefrast,

Lange vorgeschliffen, feingefrast,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschlitzt verpackt.

30,4
62
96
129
155
177

230

30,4
88
133
169
207
244
311
387

JOHANNING
STAHL

400,4 mm

404 50,4 60,4 804 1004

78 96 106 147 171
106 137 151 225 250
141 177 207 276 345
171 215 242 301 375
205 246 279 405 464
260 337 377 537 634

Toleranzen:

Breite:  +0,40/0 mm

Dicke: +0,20/0 mm
Lange: +0,40/0 mm

<« L400,4°5%° 5

600,4 mm

404 504 604 804 1004
116 139 151 198 236
147 190 216 279 357
198 250 281 378 456
236 297 337 448 517
294 337 400 535 604
380 464 505
444 543 636

Toleranzen:

Breite: +0,40/0 mm

Dicke: +0,20/0 mm
Lange: +0,40/0 mm

'« L 600,475 5
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1.2083 Kunststoffformenstahl

Normen 1.2083 (DIN) Hartbarer, hoch Cr-legierter, korrosionsbestandiger Stahl mit guter Verschlei3festigkeit. Gut
zerspanbar und gut polierbar. Spritzgussformen aller Art, von denen gute Bestandigkeit
X42Cr13 (EN) ! . . L )
gegen chemisch angreifende Pressmassen gefordert wird; auch flr die Verarbeitung von
Kunststoffen mit verschleiBenden Zusatzen geeignet. AuBerdem Verwendung fur Glaspress-
Lieferzustand weichgegliht matrizen und -blasformen.
Richtanalyse (%)
C Si Mn Cr v
0,38 0,70 0,45 14,25 0,20
Physikalische Eigenschaften
Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700
Warmeausdehnung [10° m/(m.K)] 10,6 10,9 11,3 1,7 12,0
Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 19,5
spezifische Warme [J/(kg.K)] 460
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm#2/m] 0,65
E-Modul [103N/mm?2] 220 218 212 205 197
Dichte [kg/dm3] 7,68
Warmebehandlung
Weichglihen
Temperatur (°C) 840 870
Harte nach Weichglihen max. 225 HB

Anmerkungen: Geregelte langsame Ofenabkuhlung.

Spannungsarmglihen

Temperatur (°C)

650 Haltezeit [h] ca. 2

Anmerkungen: Langsame OfenabkUhlung. Zum Spannungsabbau nach umfangreicher Zerspanung oder bei komplizierten

Werkzeugen.

Harten

Temperatur (°C) 1000 1050
Abschreckmedien ol Luft

Anmerkungen: Erzielbare Harte: 53-56 HRC

Anlassen: 100 bis 200 °C langsames Erwarmen auf Anlasstemperatur unmitteloar nach dem Harten. Verweildauer im Ofen 1 Stunde je 20
mm WerkstUckdicke, jedoch mindestens 2 Stunden mit anschlieBender Luftabkihlung. Richtwerte fUr die erreichbare Harte nach dem Anlas-
sen sind dem Anlassschaubild zu entnehmen.

ZTU- und Anlassschaubild fii

r kontinuierliche Abkiihlung
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1.2083 Kunststoffformenstahl

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf

Breite mm Dicke mm
82 104 124 154
20,3 30 34 38 41
25,3 3t 35 41 44
30,3 37 39 48 57
323 39 42 50 63
40,3 41 46 55 68
50,3 47 56 63 7
60,3 54 60 70 88
63,3 64 73 90
70,3 66 72 79 97
80,3 73 82 89 112
90,3 82 85 99 123
100,3 91 101 111 134

110,3

120,3 131 142 155
130,3 141 151 164
140,3 183 159 176

150,3 144 162 167 185
156,3

160,3 219
180,3 254
196,3

200,3 171 204 230 274
220,3
246,3
250,3 203 245 282 324
296,3
300,3 222 305 339 407
350,3
396,3

Vierkantstahl

Kantenldnge mm
154 204 254 304
43 52 79 98

Nach Werksnorm gefertigt,

in Staben von 1000 mm Lénge,
Dicke préazisionsgeschliffen mit
Bearbeitungsaufmas,

Breite geschliffen oder gefrast,
Lange bearbeitet,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

16,4 20,4 224 254 27,4 30,4
49
51 53

63 64 82 90

65 75 83 95 100
73 7 87 108 113
85 92 107 113 126
108 107 118 124 138
91 116 122 1283 143
111 1156 138 136 146
117 122 143 147 175
140 165 194
144 156 166 183 198 214
178 209 260
173 183 219 267
190 200 237 285
216 253 303
2256 235 261 271 307 318
295 325
242 296 343
304 345 390
3562 397
311 344 356 392 408 449
366 416 470
402 479
376 411 475 537
521
449 475 558 636
521 586 733
760
324 404 504 604 634
111 128 185 230 265
Toleranzen:
Breite: +0,20/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange:  +30,00/0 mm
Vierkant: +0,20/0 mm

32,4

128
136
166
164
186
190
228
236
271
298
330
361
397

404

513
496

626
729

763
930

70,4
334

10,20
Do

JOHANNING
STAHL

1000 mm

36,4 404 464 504 564 604 704 764 804 904 1004

163
180 206
177 209
195 232
219 246
246 282
250 279 301 334 361
333 392
332 344 403
365 432
390 460
386 403 464 488 524
404 491 564
437 524
481 570
481 588 703
521 5832 610 650 747
591 712
598 714 831
657 796
733 838 1048
764 948
943
1205 1410
80,4 904 1004 120,4
396 513 574 838

'« L1000"°

244
263
287
340
386
460
469
511
543
567

691

765

934

1132

326
404 451
440 485 508 548

562 601 633 754
702
640 723
651 701 752 828 870
726
772 890
913
944 1016 1131
1080
1468
1410
1793

65
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1.2083 Kunststoffformenstahl

Platten B=505 mm

Dicke mm

82 104

318 439 498 672 606 696

124 154 164 204 224 254 274 304 324 364

JOHANNING
STAHL

1000 mm

404 464 504 564 604 704 80,4 1004

731 839 890 967 1046 1137 1253 1404 1450 1663 1637 1774 1998 2541

Dicke vorbearbeitet, Breite und Lange gesagt

Prazisionsplatten
Breite mm Dicke mm

204 254 304 404
1004 34 44 53 63
1504 583 61 71 90
2004 78 89 101 120

Nach Werksnorm gefertigt,

in Staben von 200,4 mm,

Dicke vorgeschliffen, feingefrast,
Breite vorgeschiliffen, feingefrast,
Lange vorgeschliffen, feingefrast,
mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

Prazisionsplatten

Breite mm Dicke mm
20,4 254 304 404
100,4 46 54 63 81
150,4 70 80 93 119
2004 99 116 133 159

Nach Werksnorm gefertigt,

in Stében von 300,4 mm,

Dicke vorgeschliffen, feingefrast,
Breite vorgeschliffen, feingefrast,
Lange vorgeschliffen, feingefrast,
mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschiitzt verpackt.

200,4 mm

504 60,4 804 1004
75 87 17 135
108 129 172 201
149 177 234 261

Toleranzen:

Breite:  +0,40/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange: +0,40/0 mm

'« L200,473° 5

300,4 mm

50,4 604 80,4 1004
99 115 154 179
144 171 228 266
198 234 311 345

Toleranzen:

Breite: +0,40/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange: +0,40/0 mm

L 300,475 »

Rundstébe gedreht oder geschalt

Durchmesser mm
20,5 25,5 30,8 408 50,8
23 35 47 76 93
Lange 1000 mm

71 81 101

139 187 243 378

Toleranzen:
Dicke: +0,40/0 mm 30
Lange: +30,00/0 mm L 1000 0,40
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1.2085 Kunststoffformenstahl

Normen 1.2085 (DIN)

X33CrS 16 EN)

Lieferzustand vorvergUtet, 1100 N/mma2

Hoch-Chromlegierter, vorvergiteter, verschleiBfester, korrosionsbestandiger Kunststofffor-
menstahl. Gute MaBhaltig- und Zahigkeit, was den Kunststoffformenstahl &uBerst verschleiB-
fest und verzugsarm macht. Durch die gute Anlassbestandigkeit, Hartbarkeit und Druckfes-
tigkeit 18sst sich der 1.2085 extrem vielseitig in der Kunststoffindustrie einsetzen.

Richtanalyse (%)

Cc Si Mn Cr Ni S

0,35 0,30 0,90 16,00 0,50 0,09
Physikalische Eigenschaften

Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700

Warmeausdehnung [10° m/(m.K)] 10,5 1.1 11,2 11,6 12,0

Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] ca. 17,3

spezifische Warme [J/(kg.K)]

spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m]

E-Modul [103N/mm2]

Dichte [kg/dm?] 7,68
Warmebehandlung

Weichglihen

Temperatur (°C) 850 880

Harte nach Weichglihen max. 240 HB

Anmerkungen: Geregelte langsame OfenabkUhlung.

Spannungsarmglihen

Temperatur (°C) 500 550

Anmerkungen: Ofenabkihlung

Harten

Temperatur (°C) 1000 1050

Abschreckmedien Olbad Druckgas Luft

Anmerkungen: Erzielbare Harte: 48 HRC

Anlassschaubild:
Hartetemperatur 1000 + 1050°C

N/mm?

1800

1600
T ]
& 1400 413 I
3 ©
D 1200 354 K
N T

1000 296

800 : 238

0 100 200 300 400 500 600 TOO 800
Anlasstemperatur in °C
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1.2085 Kunststoffformenstahl

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf

Breite mm Dicke mm

8,2 10,4
20,4 38 48
254 44 56
304 51 60
324 53 656
404 55 71
504 64 79
60,4 74 88
70,4 85 100
80,4 99 117
1004 106 132
120,4 155
130,4
140,4 181

150,4 148 187
200,4 199 236
220,4
250,4 228 279
300,4 273 333
350,4

Vierkantstahl

Kantenldnge mm

12,4
67
74
78
83
91
96
99

113

148

186

192

210
219
292

359
389

204 254 304
90 120 127

Nach Werksnorm gefertigt, Toleranzen:
in Staben von 1000 mm L&nge, Breite:  +0,40/0 mm
Dicke vorgeschliffen, feingefrast mit Dicke +0,20/0 mm

Bearbeitungsaufmas,

15,4
69
75
86
92

101

114

123

144

158

197

232

240

239

247

357

399
446

32,4
178

Breite vorgeschliffen, feingefrast,

Léange gesagt,

mit entkohlungsfreier Oberflache,

rostgeschutzt verpackt.

Platten B=505 mm

Dicke mm

8,2 10,4 12,

4

363 500 568

15,4
652

JOHANNING
STAHL

1000 mm

16,4 204 224 254 274 304 324 364 404 464 504 564 604 704 764 804 904 1004

88
86 97
97 111 123
96 118 129 148
109 133 141 174 193
147 167 194 236
161 164 180 189 215 260 300
175 183 248 297 366 388
192 236 262 308 385 438 485
222 240 275 286 298 331 360 370 400 428 468 480 5628 5657 570
248 265 297 317 333 348 369 493 528 597 628 631 842
263 275 310 329 366 392 468
299 322 372 397 428 580 608 720 738
277 307 319 338 369 388 404 433 458 549 599 622 629 736 742 757 880 960
408 420 444 468 496 506 633 577 599 688 777 814 908 998 1130
428 508 544 600 79
418 467 542 589 641 708 899
516 608 676 816 930 1030
571 636 726 872

40,4 504 604 704 80,4 1004
199 280 320 428 512 748

Lange:  +30,00/0 mm
Vierkant: +0,40/0 mm

<« L1000 5

1000 mm

16,4 204 254 274 304 364 404 464 504 564 604 704 80,4 1004
691 793 956 10165 1105 1296 1428 1601 1653 1782 1866 2022 2278 2897

Dicke vorbearbeitet, Breite und Lange gesagt

Rundstdbe gedreht oder geschalt

Durchmesser mm

20,5 255 30

,8

26 39 52

Lange 1000 mm

40,8
84

50,8 61 81 101 121 151 181 202
102 152 260 407 573 873 1440 1670

Toleranzen:
Dicke: +0,40/0 mm +30
Lénge: +30,00/0 mm L 1000 -00
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~1.2099 Kunststoffformenstahl
Normen ~1.2099 (DIN)
- (EN)
Lieferzustand vergutet auf ca.1000 MPa

Ein vorvergtteter, korrosionsbestandiger Kunststoffformenstahl mit wesentlich verbesserter
Zerspanbarkeit gegentiber allen 1.2085 Typen. Er zeichnet sich durch eine gleichmaBige
Festigkeit Gber den gesamten Querschnitt bei allen herstellbaren Dimensionen aus. Verwen-
dung findet 1.2099 bei allen Formenrahmen, Formenaufbauten, Werkzeugen mit hohem
Zerspanvolumen und bei der Herstellung korrosionsbestandiger Werkzeuge sowie einfa-
chen Bauteilen. 1.2099 ist magnetisierbar.

Richtanalyse (%)

~ 1.2099 Kunststoffformenstahl

Prazisionsflachstahl

mit BearbeitungsaufmaB

Breite mm Dicke mm

6,2 82 104
20,3 21 26 29
253 26 29 32
30,3 28 31 34
40,3 29 32 39
50,3 31 38 46
60,3 36 48 53
80,3 48 56 63
100,3 56 66 73
1253 63 76 90
150,3 72 92 109
200,3 92 110 127
250,3 111 128 145
300,3 131 146 173

Nach DIN 59350,
in Staben von 500 mm Lange,
Dicke préazisionsgeschliffen mit Bear-

C Si Mn Cr S Ni
0,05 0,20 0,90 12,80 0,12 +
Physikalische Eigenschaften
Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700
Waérmeausdehnung [10° m/(m.K)] 10,3 10,7 11,1 11,6 12,0
Waérmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 23,9 24,7 25,7 26,3 26,5 26,6
spezifische Warme [J/(kg.K)] 462 487 526 559 603 679
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m] 0,65
E-Modul [103N/mm?] 214
Dichte [kg/dm?] 7,71
Waéarmebehandlung
Hérten (falls Nachvergutung erforderlich)
Temperatur (°C) 1050 Haltezeit [n] ca. 0,5
Abschreckmedien ol
Spannungsarmglihen
Temperatur (°C) 480 Haltezeit [h] ca. 2

Anlassen:

Mindestens 2 x 2h unmittelbar nach dem Hérten. Richtwerte flr die erreichbare Harte nach dem Anlassen sind dem Anlassschaubild

zu entnehmen.

Anlassschaubild fiir kontinuierliche Abkiihlung

380 '|

340

300

Harte in HB

260

220
0

70

100 200 300

400 500 600

Anlasstemperatur in °C

beitungsaufmals,
Breite geschliffen oder gefrast,

Lange bearbeitet,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

15,4

39
45
53
61
73
87
107
133
160
212
259
301

20,4 254 304

61

72 79

79 90 107

89 105 120
107 128 148
134 154 178
157 184 213
196 211 269
236 271 334
269 344 391
330 396 459

Toleranzen:

Breite: +0,20/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm

Lange:

+5,00/0 mm

500 mm
40,4 50,4
144
173 212
206 257
232 292
299 376
388 438
442
513

JOHANNING
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Normstabe
Breite mm Dicke mm
10,4
52 53
62 57
72 64
83 68
93 73
103 78
113 84
123 88
133 93
143 98
153 103
163 108
173 113
183 118
193 122
203 128
213 132
223 139
233 143
243 148
253 153
263 159
273 163
283 168
293 173
303 180
313 184
323 188
333 193
343 198
353 204
363 208
373 214
383 219
393 225
403 229
413 234
423 238
433 244
443 248
453 254
463 259
473 263
483 268
493 274
503 279

15,4

61
66
70
77
84
89
95
102
107
113
119
126
131
138
143
150
155
158
166
173
180
185
191
196
203
208
215
220
207
232
238
245
251
257
262
268
275
281
285
202
300
305
311
316
321
329

20,4

64
70
77
84
89
97
103
110
117
122
130
138
143
150
156
163
169
177
183
189
196
203
208
216
223
229
236
241
248
256
262
268
275
282
289
295
303
308
314
321
329
335
342
347
355
361

~ 1.2099 Kunststoffformenstahl

25,4

69
77
84
90
99
107
113
120
128
137
143
151
158
165
173
181
187
195
203
209
218
226
232
239
246
256
262
269
277
283
202
300
306
313
320
329
336
343
351
358
366
372
381
388
395
403

30,4
77
85
93
102
111
119
128
137
144
153
161
170
180
187
196
205
214
221
230
238
247
257
264
272
281
290
296
307
315
324
333
340
349
358
367
376
383
391
400
410
418
426
434
443
452
461

40,4
85
94
106
115
123
133
144
154
163
175
184
193
203
213
223
232
241
253
262
271
281
291
302
311
320
332
340
350
359
369
380
389
399
410
419
429
437
448
457
467
477
488
498
507
516
527

50,4

108
119
130
142
153
164
176
187
198
209
221
232
244
257
267
279
290
302
312
324
336
346
358
369
381
392
401
415
426
437
449
461
473
484
495
506
518
529
540
551
562
574
584
595
606

60,4

132
145
159
171
185
197
210
225
236
251
262
277
289
302
314
328
340
354
367
380
392
407
419
432
444
457
469
484
496
509
523
534
548
560
573
584
598
609
620
635
647
658
671
683

500 mm
70,4 80,4
161 177
176 193
191 208
205 226
219 240
235 258
248 274
263 290
278 306
292 322
307 338
321 355
33 370
351 387
366 404
380 419
393 435
410 453
424 467
437 485
453 500
467 516
483 532
496 548
510 562
526 577
539 594
553 608
567 624
581 638
595 653
608 668
623 684
636 699
650 714
662 728
678 743
690 758
704 772
717 788
731 802
743 815
758 831

JOHANNING
STAHL

Nach Werksnorm gefertigt,

in Staben von 500 mm Lange,
Dicke prazisionsgeschliffen,
Breite gesagt,

Lange gefrast,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschitzt verpackt.

Toleranzen:

Breite: +2,00/0 mm
Dicke: +0,25/0 mm
Lange:  +3,00/0 mm
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JOHANNING

Toolox 44 Kunststoffformenstahl Toolox 44 Kunststoffformenstahl STAHL
Normen Toolox 44 (DIN) Auf ca. 45 HRC verguteter, niedrig legierter, nitrierbarer Werkzeugstahl mit hoher Zahigkeit, Pr_aZIS|on'stachstahI mit BearbeltungsanmaB 1000 mm
der aufgrund seines niedrigen Carbidanteils mit geeigneten Werkzeugen zerspanbar ist. Breite mm  Dicke mm
Lieferzustand vergiitet, 1420 N/mm? Verwendbar fur den allgemeinen Maschinenbau, Grundplatten, Kunststoffformen, Form- 4,2 5,2 6,2 82 104 124 154 204 254 304 40,4 504 60,4
rahmen.

20,3 49 56 57 58 60 65 70

253 51 57 58 60 65 70 76 104

30,3 53 60 62 65 70 76 82 112 131

40,3 63 69 70 76 85 88 97 128 144 172

50,3 82 91 97 105 107 125 146 158 166 177 187

60,3 93 104 12 122 127 137 158 166 172 180 205 240

70,3 101 113 116 130 131 143 166 172 175 182 228 248 269
80,3 107 123 127 151 153 161 172 177 183 187 229 2583 283

Richtanalyse (%)
Cc Mn Cr Ni Mo v
0,32 0,8 1,35 05 08 0,14

Physikalische Eigenschaften

Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700 1003 112 146 151 162 166 173 182 196 217 236 269 306 349
Warmeausdehnung [10° m/(m.K)] 13,5 120,3 218 209 240 057 313 347
Warmeleitfahigkeit (W/(m.K)] 280 82,0 290 210 150,3 196 204 222 248 278 204 324 368 389 439
spezifische Warme [J/(kg K)] 460 200,3 285 203 300 824 337 371 404 477 514 629
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm/m] 250,3 302 329 382 420 433 456 477 564 613
E-Modul [103N/mm?] 300,3 353 362 392 452 497 512 530 611 689
Dichte [kg/dm®] 400,3 517 535 590 643 746 897

500,3 477 496 553 571 613 678 744 866 1018

Vierkantstahl

Kantenldnge mm
104 124 154 204 254 304 404 504 604

87 91 93 95 120 153 183 197 268

Nach Werksnorm gefertigt, Toleranzen:

in Staben von 1000 mm Lénge, Breite:  +0,20/0 mm

Dicke geschliffen mit Bearbeitungsaufmal, Dicke:  +0,20/0 mm 7!0,20
Breite geschliffen oder gefrast, Lange:  +40,00/0 mm D% B
Lange gefrast, Vierkant: +0,20/0 mm

+40
mit entkohlungsfreier Oberflache, < L 1000%

rostgeschutzt verpackt.
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1.3343 Schnellarbeitsstahl

Normen 1.3343 (DIN) Wolfram-Molybdan Schnellarbeitsstahl mit hoher Héarte, guten Schneideigenschaften,
HS6-5.2C EN) hochster Druckbelastbarkeit, hoher Warmharte und guter Zahigkeit. Ideal fur Fraser, Spi-
ral- und Gewindebohrer, Raumwerkzeuge, Kaltarbeitswerkzeuge. Der 1.3343 ist der am
) haufigsten verwendete Schnellarbeitsstahl.
Lieferzustand weichgegliiht
Richtanalyse (%)
C Si Cr Mn Vv w Mo
0,90 0,45 4,10 0,40 1,80 6,2 5,00
Physikalische Eigenschaften
Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700
Warmeausdehnung [10® m/(m.K)] 10,75 11,17 11,57 11,92 12,31 12,66 13,10
Wérmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 22
spezifische Warme [J/(kg.K)] 433
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm?2/m] 0,47
E-Modul [103N/mm?] 219
Dichte [kg/dm3] 8,10
Warmebehandlung
Weichglihen
Temperatur (°C) 770 840 Haltezeit [h] mind. 4
Hérte nach Weichglihen max. 280 HB
Anmerkungen: Geregelte langsame Ofenabkuhlung.
Spannungsarmgliihen
Temperatur (°C) 600 650 Haltezeit [n] ca. 2

Anmerkungen: Langsame Ofenabkihlung. Zum Spannungsabbau nach umfangreicher Zerspanung oder bei komplizierten Werkzeugen.

Harten
Temperatur (°C) 1190 1230
Abschreckmedien Ol Luft Warmbad 500 - 550 °C Gas

Anmerkung: Bei hohen Zahigkeitsanforderungen und bei kompliziert geformten Werkzeugen sollte das Harten aus einer niedrigen Hartetem-
peratur erfolgen, bei hdchsten Anspriichen an die VerschleiBbestandigkeit aus einer hohen Hartetemperatur. Bei Kaltarbeitswerkzeugen kénnen

zur weiteren Zahigkeitssteigerung auch tiefere Hartetemperaturen zum Einsatz kommen.

Anlassen: Langsames Erwarmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Harten. Verweildauer im Ofen 1 Stunde je 20 mm WerkstUckdi-
cke, jedoch mindestens 2 Stunden mit anschlieBender Luftabkihlung. Dreimaliges Anlassen ist erforderlich. 1. Anlassen und

2. Anlassen auf die gewlnschte Arbeitshérte. Richtwerte flr die Harte nach dem Anlassen sind dem Anlassschaubild zu entnehmen.
3. Anlassen zum Entspannen 30 — 50 °C unter der héchsten Anlasstemperatur. Erreichbare Harte nach dem Anlassen 64 — 66 HRC.

Anmerkungen zum Vakuumharten: Zur Vermeidung von Restaustenit und zur Einstellung eines vollstdndig martensitischen und hoch ange-
lassenen Geflges ist auf eine ausreichend hohe Abschreckgeschwindigkeit und auf ein ausreichend tiefes Abkuhlen nach dem Harten und zwi-
schen den Anlassvorgangen zu achten. Ein Harten und Anlassen in einem Warmebehandlungszyklus ist nicht empfehlenswert.

ZTU- und Anlassschaubild fiir kontinuierliche Abkiihlung
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1.3343 Schnellarbeitsstahl

Erodierblécke gegliiht

Durchmesser mm Dicke mm

15 20 25 30 40 50 60

116,5 110 115 120 131 147 175 203
141,5 116 121 127 139 155 184 214
172 127 135 143 154 186 246 307
202 142 163 174 203 250 325 363
252,5* 194 228 265 317 366 460 5568

WeichgeglUht, Dicke prézisionsgeschliffen, queranzen:
Durchmesser mit beidseitig gefrasten Dicke :
Schliisselflachen von 5 mm. Durchmesser:

stehende Faser in der Dicke

* = ESU-Ausfiihrung

+0,25/0 mm
+1,50/0 mm

Prazisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaf

Breite mm Dicke mm

3,2 4,2 5,2 6,2 82 10,2 122 15,2
20,2 21 24 27 29 35 39 46 51
252 25 27 31 34 40 45 53 65
30,2 27 29 35 37 44 51 61 72
40,2 31 35 39 44 53 63 72 88
50,2 37 40 47 53 65 76 92 113
60,2 42 49 54 63 74 85 106 128

80,2 96 116 134 164
100,2 116 141 164 202
Nach Werksnorm gefertigt, Toleranzen:
in Staben von 500 mm Lange, Breite:  +0,40/0 mm
Dicke geschliffen mit Bearbeitungsaufma0, Dicke: +0,20/0 mm
Breite vorgeschliffen, feingefrast, Lange:  +5,00/0 mm

Lange gesagt,
mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

Rundstabe geschliffen

Durchmesser mm
10 12 15 20 25 30 40
23 29 46 77 123 163 295

Toleranz h8, Lange 1000 mm Toleranzen:

Lange: +30,00/0 mm

Rundstébe gedreht oder geschalt

Durchmesser mm

20,5 255 30,8 40,8 50,8 61 71 81 101
59 99 122 196 296 412 569 788 1060
Lange 1000 mm Toleranzen:
Dicke: +0,40/0 mm
Lange:  +30,00/0 mm

70
226
239
342
414
657

725 792 860 995

JOHANNING
STAHL

80 90 100 120 150

251 280 299 338 419
265 296 316 357 442
377 413 449 520 598
466 519 557 648 795

1197

20,2
71
81
91

115

144

162

207

258

500 mm
252 30,2
95
109 117
135 157
171 195
193 227
252 294
305 360

+30

L 1000 o
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1.3247 Schnellarbeitsstahl

Normen 1.3247

(DIN) Hoch-kobaltlegierter Schnellarbeitsstahl mit sehr hoher Harte- und Warmefestigkeit. Sehr ver-

HS2-10-1-8

Lieferzustand weichgegliiht

schleifest. Bestens flir ein- und mehrschneidige Werkzeuge und VerschleiBplatten geeignet.

Richtanalyse (%)
C Si Mn

Cr

Co

Mo

1,10 0,45 0,40

4,20

8,20

10,0

1,50

1,20 0,03

Physikalische Eigenschaften

Temperatur (°C)

20 100

200

300

400 500

600 700

Warmeausdehnung [10° m/(m.K)]

8,5

9,8

10,8

11,1

Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)]

27,2

spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m]

0,524

spezifische Warme [J/(kg.K)]

E-Modul [103N/mm2]

224

Dichte [kg/dm?]

8,12

Warmebehandlung

Weichglihen

Temperatur (°C)

800

870

Harte nach Weichglihen

max. 280 HB

Anmerkungen: OfenabkUihlung

Spannungsarmglihen

Temperatur (°C)

600 650

Anmerkungen: Ofenabkuhlung

Harten

Temperatur (°C)

1160 1200

Abschreckmedien

Olbad Druckgas

Luft

Anmerkungen: Erzielbare Harte: 67-68 HRC

Anlassschaubild:

70
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Anlasstemperatur in °C
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1.3247 Schnellarbeitsstahl

Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB

Breite mm Dicke mm
3,2 4,2 5,2 6,2
20,2 31 35 41 45
252 35 40 48 54
30,2 41 46 54 61
40,2 50 59 66 74
50,2 62 70 80 90
60,2 70 82 92 106
80,2
100,2

Nach Werksnorm gefertigt,
in Staben von 500 mm Lange,

Dicke geschliffen mit Bearbeitungsaufmal,

Breite vorgeschiliffen, feingefrast,
Lange gesagt,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

Rundstabe geschliffen

Durchmesser mm

10 12 15 20 25
34 44 70 118 188

Toleranz h8, Lange 1000 mm

82 10,2 12,2
56 64 74
64 74 88
73 84 101
90 106 123
110 130 152
128 148 179
164 198 230
202 244 282
Toleranzen:

15,2
82
106
120
150
185
216
280
346

Breite: +0,40/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange: +5,00/0 mm

30 40
248 448
Toleranzen:

Lange: +30,00/0 mm

20,2
114
134
152
194
236
278
354
440

500 mm
252 30,2
159
182 202
229 270
282 332
332 390
430 508
528 624

JOHANNING
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1.2343 Warmarbeitsstahl

Normen 1.2343 (DIN) Warmarbeitsstahl mit hoher Zahigkeit, guten Warmfestigkeitseigenschaften und besonders
guter Lufthartbarkeit, wasserkihlbar. 1.2343 ist auch als ESU-Gute mit verbesserter Rein-

heit, Homogenitat und Zahigkeit lieferbar.

X38CrMoV5-1 | (EN)

. weichgegliht,
Lieferzustand max. 205 HB
Richtanalyse (%)
C Si Mn Cr Mo \"
0,38 0,95 0,40 5,20 1,30 0,45

Physikalische Eigenschaften

Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700
Warmeausdehnung [10° m/(m.K)] 10,38 10,72 11,86 12,61 13,25 13,64
Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 24,9 26,0 27,7 28,9 29,5 29,5 29,1

spezifische Warme [J/(kg.K)] 460 480 520 560 610 670 740

spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m] 0,52 0,86 0,96

E-Modul [103N/mm?] 211 208 2083 196 188 178 166

Dichte [kg/dm?3] 7,80 7,78 7,76 7,72 7,69 7,65 7,62

Warmebehandlung

Weichglihen
Temperatur (°C) 750 800 Haltezeit [n] ca. 3
Harte nach Weichglihen max. 205 HB

Anmerkungen: Geregelte langsame Ofenabkihlung mit 10 bis 20°C/h bis ca. 600°C, weitere AbkUhlung an Luft.

Spannungsarmglithen

Temperatur (°C) 600 650 Haltezeit [n] ca. 2

Anmerkungen: Langsame Ofenabkihlung. Zum Spannungsabbau nach umfangreicher Zerspanung oder bei komplizierten Werkzeugen.
Haltedauer nach vollstandiger Durchwéarmung 1 - 2 Stunden in neutraler Atmosphéare.

Harten
Temperatur (°C) 1000 1040
Abschreckmedien Ol Warmbad Luft Gas

Anmerkungen: Ol, Warmbad (500 - 550°C), Luft, Vakuum, Haltedauer nach vollstandigem Durchwarmen: 15 bis 30 Minuten.
Erzielbare Harte: 52 - 56 HRC bei Ol- oder Warmbadhértung / 50 - 54 HRC bei Luft- oder Vakuumhartung.

Anlassen:

1. Anlassen ca. 30 °C oberhalb des Sekundarhartemaximums.

2. Anlassen auf Arbeitsharte. Richtwerte fUr die erreichbare Harte nach dem Anlassen sind dem Anlassschaubild zu entnehmen.
3. Anlassen zum Entspannen 30 - 50 °C unter der héchsten Anlasstemperatur.

Anmerkungen zum Anlassen: Langsames Erwarmen auf Anlasstemperatur unmitteloar nach dem Harten. Verweildauer im Ofen
1 Stunde je 20 mm WerkstUckdicke, jedoch mindestens 2 Stunden Luftabkihlung. Es wird empfohlen mindestens zweimal anzulassen.
Ein 3. Anlassen zum Entspannen ist vorteilhaft.

ZTU- und Anlassschaubild fiir kontinuierliche Abkiihlung
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1.2343 Warmarbeitsstahl

Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB

Breite mm Dicke mm

4,2 5,2
10,3 13 14
153 14 16
20,3 16 18
253 17 19
30,3 19 21
40,3 21 23
50,3 24 27
60,3 29 32
80,3 35 39
100,3 40 43
125,3
150,3
200,3
Vierkantstahl
Kantenldange mm
104 124 154
19 23 28

Nach DIN 59350,

in Staben von 500 mm Lange,
Dicke préazisionsgeschliffen mit

Bearbeitungsaufmal,

Breite geschliffen oder gefrast,
Lange bearbeitet,

6,2
16
18
19
21

23
27
30
36
43
52

20,4

37

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

82 104 124 154
17
19 21 23
21 23 28 31
23 27 30 €5
27 30 36 40
30 36 40 46
36 40 46 56
40 47 56 65
52 57 65 80
61 73 82 98
254 30,4 404 504
51 67 93 132
Toleranzen:
Breite:  +0,20/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Lange:  +5,00/0 mm
Vierkant: +0,20/0 mm

20,4

41
48
57
67
80
95
115
138
163
196

60,4
146

254

59
70
83
95
114
136
161
193
214

30,4

83
94
111
137
163
188
221
240

500 mm
40,4 50,4
110
127 147
155 186
187 271
219 296
263 322
285 359

JOHANNING
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1.2343 Warmarbeitsstahl

Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB

Dicke mm

6,2 82 104 124
20,3 28 30 34 38
253 30 33 37 41

Breite mm

30,3 33 37 41 49
32,3 38 43 51
40,3 37 41 48 55
50,3 38 48 56 63
60,3 46 55 66 70
63,3 69 77
70,3 57 65 71 79
80,3 65 71 81 92
90,3 81 87 97
100,3 78 89 101 115
110,3
120,3 128 133
125,3 120 135 146
130,3
140,3 149 158
150,3 115 152 159 163
156,3
160,3
180,3
196,3
200,3 140 171 196 221
220,3
246,3
250,3 167 204 239 294
296,3
300,3 189 231 299 338
350,3
396,3
Vierkantstahl
Kantenlange mm
10,4 12,4 15,4 20,4
31 37 47 53

Nach Werksnorm gefertigt,

in Stéaben von 1000 mm Lénge,
Dicke préazisionsgeschliffen mit Bear-
beitungsaufmaB,

Breite geschliffen oder gefrast,
Lange bearbeitet,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschitzt verpackt.
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15,4 16,4 20,4 22,4 254 274
42 45
47 53 58
57 58 68 82 89
61 61 71 83 94
68 71 79 88 99
73 80 95 108 115
84 99 107 119 131
97 108 1156 124 141
94 112 120 140 142
106 117 132 144 154
115 136 162
130 137 157 167 183 200
179 211
163 180 190 220
167 184 201 226
179 194 211 243
180 232 266
185 2183 236 264 276 310
298 328
241 262 304
256 307 348
356 401
263 284 329 359 376 411
370 420
406 483
374 401 408 469
526
422 444 475 559
526 591
767
254 304 324 404
7 97 106 130
Toleranzen:
Breite:  +0,20/0 mm
Dicke:  +0,20/0 mm
Lange:  +30,00/0 mm
Vierkant: +0,20/0 mm

30,4

9%
109
131
146
161
162
179
196
213
263
269
277
294
310
326

359
393

433
475

526

644
740

50,4
188

+0,20
Do

32,4

17
136
163
178
190
191
216
230
273
277
296
303
332
349

408

464
500

557

665
770

60,4
228

<— L 100

36,4 40,4

252

335

390
408

485

517

604

740

167
180
193
214
225
243
282
337
342
349
384
395
409

475
485

524
597

644

781
9562

63,4

272

+30
0o

46,4 50,4 56,4

303

468
496

593
616

721

846

1216

70,4
334

214
220
251
263
308
334
395
404
410
460
468
481

538
575

642
719

802

971

80,4
396

60,4
247
277
308
352
364 374
464
472
490
548
529 557
570
697
710
754 756
838
939
1058
1139
1424
90,4
517

70,4 76,4 804 90,4 1004

339
405
438

558
569

638

636

780

917

100,4
580

490

606

708
732

922

1090

1424

1820

120,4
846

452
501

635
657
701
728
740

898

1005

1000 mm

553

836

150,4
1129

760
766

860

1126

1.2343 Warmarbeitsstahl

Rundstébe geschliffen

Durchmesser mm
10 12 15 20

10 13 21 42 63 89

25 30 40
159

Toleranzen:
Lange: +30,00/0 mm

Toleranz h8, Léange 1000 mm

Rundstabe gedreht oder geschalt

Durchmesser mm

20,5 255 30,8 40,8 50,8 61 71 81
23 35 47 76 93 139 187 243
Lange 1000 mm Toleranzen:

Dicke: +0,40/0 mm
Lange: +30,00/0 mm

Platten B=505 mm

Dicke mm

8,2 104 124 154 164 204 224 254
318 439 498 572 606 696 731 839
70,4 80,4 100,4

1774 1998 2541

Dicke vorbearbeitet, Breite und Lange gesagt

91
307

27,4
890

101
378

30,4
967

L 1000
121 131
523 622

L 1000 %o
32,4 36,4
1046 1137

141
A

40,4
1253

151
834

46,4
1404

JOHANNING
STAHL

181 202
1314 1512

1000 mm
50,4 56,4 60,4
1450 1563 1637
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1.2343 ESU Warmarbeitsstahl 1.2343 ESU Warmarbeitsstahl S TA HL
Normstabe 500 mm
Normen 1.2343 ESU (DIN) Warmarbeitsstahl ESU-Gite mit sehr hoher Z&higkeit, guten Warmfestigkeitseigenschaften Breite mm Dicke mm
X38CrMoV5-1 EN) und guter Polierbarkeit. DruckgieBen, Strangpressen, Schmieden, Pressharten, Schwer-
kraft/Niederdruckguss, Schnellschmiedepressen, Kunststoffformen, allgemeine Kaltarbeits- 8,2 104 124 154 164 204 254 304 324 404 504 604 704 804 90,4 1004 120,4
. ) B anwendungen, Industriemesser, Werkzeughalter, Maschinenbauanwendungen. 20 o8+
Lieferzustand weichgegliiht, max. 205 HB
32 37* 57*
. 42 48* 59* 64* 75*
Richtanalyse (%)
52 30° 38 &l" 51 67 78 99 115 148
(&3 Si Mn Cr Mo Vv
62 34* 45 42* 60 77 88 113 130 165 192
0,38 0,95 0,40 5,20 1,30 0,45
72 A1* 58 57 69 86 98 127 144 182 212 234
o . 83 43" 62 64* 79 95 109 140 159 198 232 257 287
Physikalische Eigenschaften
93 71 88 105 119 154 173 215 252 280 311 345
Temperatur (°C) 20 60 100 200 800 400 500 600 700 103 50° 79 85 96 114 130 167 188 232 271 303 335 370 396
Warmeausdehnung [10° m/(m.K)] 10,38 10,72 11,86 12,61 13,25 13,64 113 36 105 123 140 180 203 250 292 326 359 395 426
Warmeleittahigkeit [W/(m.K)] 249 26,0 207 289 295 295 29,1 123 61 94 110" 113 133 151 192 217 267 313 349 384 421 455 636
spezifische Warme [J/(kg K)] 460 480 520 560 610 670 740 133 102 121 142 161 205 232 285 334 371 400 448 484 678
spez. elekir. Widerstand [Ohm.mm?/m] 0,52 0,86 0,96 143 109 130 152 171 217 246 303 355 394 434 474 513 719
E-Modul [10°N/mm?] 2113 2082 2029 1961 187.7 1777 166.2 153  72* 115 127" 138 161 182 230 261 320 376 417 450 501 542 761
Dichte [kg/dm’] re0 1rs e nre 769 765 e 163 122 146 170 192 242 276 338 396 440 484 528 572 803
Wirmebehandiung 173 130 155 180 203 255 290 356 417 463 509 558 601 845
183 137 163 189 213 267 305 374 438 486 534 582 630 886
Weichglthen
193 144 171 198 223 280 319 391 459 509 559 609 659 928
Temperatur (°C) 750 800 Haltezeit [n] ca. 3
- — 203 90" 152 159 180 208 234 292 334 409 480 532 584 636 688 970
Harte nach Weichglihen max. 205 HB
213 159 188 217 244 305 349 427 501 555 609 663 717 1009
Anmerkungen: Geregelte langsame Ofenabkihlung mit 10 bis 20°C/h bis ca. 600°C, weitere AbkUhlung in Luft.
223 167 196 227 255 317 363 444 521 578 634 690 747 1049
Spannungsarmglihen 233 175 205 236 265 330 378 462 542 601 659 717 776 1088
Temperatur (°C) 600 650 Haltezeit [n] ca. 2 243 181 213 245 276 342 392 480 5683 624 684 746 805 1128
Anmerkungen: Langsame Ofenabkihlung. Zum Spannungsabbau nach umfangreicher Zerspanung oder bei komplizierten Werkzeugen. 253 108* 188 199* 221 255 286 355 407 498 584 647 709 772 834 1168
Haltedauer nach vollstédndiger Durchwarmung: 1 - 2 Stunden in neutraler Atmosphare.
uernach v 'ger burchwarmung unden in nedtraier phan 263 195 230 064 296 367 421 515 605 669 734 799 863 1207
Harten 273 204 238 274 307 380 436 588 626 692 759 826 892 1247
Temperatur (°C) 1000 1040 283 211 246 283 317 392 451 551 647 715 784 853 922 1286
Abschreckmedien ol Warmbad Luft 293 218 255 292 328 405 465 568 667 738 809 8380 951 1326
Anmerkungen: Ol, Warmbad (500 - 550°C), Luft, Vakuum, Haltedauer nach vollstandigem Durchwarmen: 15 bis 30 Minuten. 303 140" 225 236" 263 302 338 417 480 586 688 761 834 907 980 1366
Erzielbare Harte: 52 - 56 HRC bei OI- oder Warmbadhartung / 50 - 54 HRC bei Luft- oder Vakuumhartung. 313 e 271 311 349 430 494 604 709 784 859 934 1009 1405
* Druckgusswerkzeuge: 1000 - 1010°C
323 240 280 320 359 442 509 622 730 807 884 961 1038 1445
Anlassen: 333 248 288 330 369 455 524 639 751 830 909 988 1068 1484
1. Anlassen ca. 30 °C oberhalb des Sekundarhartemaximums.
2. Anlassen auf Arbeitsharte. Richtwerte fUr die erreichbare Harte nach dem Anlassen sind dem Anlassschaubild zu entnehmen. 343 256 296 339 380 467 538 657 772 853 934 1015 1097 1524
3. Anlassen zum Entspannen 30 - 50 °C unter der hochsten Anlasstemperatur. 353 261 305 349 401 480 553 675 792 876 959 1042 1126 1563
Anmerkungen zum Anlassen: Langsames Erwarmen auf Anlasstemperatur unmitteloar nach dem Harten. Verweildauer im Ofen 363 269 313 358 41 492 567 692 813 899 984 1070 1155 1603
1 Stunde je 20 mm Werkstlckdicke, jedoch mindestens 2 Stunden Luftabkihlung. Es wird empfohlen mindestens zweimal anzulassen. 373 278 321 367 421 505 582 710 834 922 1009 1097 1184 1643
Ein 3. Anlassen zum Entspannen ist vorteilnaft. 383 284 330 377 432 517 507 728 855 945 1034 1124 1213 1682
ZTU- und Anlassschaubild fiir kontinuierliche Abkiihlung 393 292 338 386 442 530 611 746 876 967 1059 1151 1243 1722
2 s 403 301 346 305 453 542 626 763 897 990 1084 1178 1272 1761
1100 —
a0 - <{ e 413 309 855 405 463 555 640 781 917 1018 1109 1205 1301 1801
I " N
.y . \\J \\ N \ acle (20/min)] | || 50 \ 423 317 363 414 474 567 655 799 938 1036 1134 1232 1330 1841
I = e S T\\ P i\ o \ 433 326 371 424 484 580 669 816 950 1059 1159 1259 1359 1880
© 0 e F“; 17 :o fnJ' &) 45 443 334 380 433 494 592 684 834 980 1082 1184 1286 1388 1920
< + 0 5 min Imin
S 600 \T Y Elfr:{c 5K E \ 453 342 388 442 505 605 699 852 1001 1105 1209 1313 1418 1959
=50 ©
% % 10 \ 463 350 396 452 515 617 713 867 1022 1128 1234 1341 1447 1999
o 400 :
qE) 10 Ms LA 8 T \ 473 357 405 461 526 630 728 887 1042 1151 1259 1369 1476 2039
'_ 1
20 N\ . k."Lqu 35 \ 483 364 413 470 536 642 742 905 1063 1174 1284 1395 1505 2078
100 L 5; ) )\ f3s5) (240 \ 493 370 421 480 547 655 757 923 1084 1197 1309 1422 1534 2118
471
0. o7 0 e TE 107 e To° 30 503 220 378 389 430 559* 489 557 667 728 772 940 1105 1220 1334 1449 1563 2157
84 Sekunden mﬁo 20 300 400 500 600 700°C 85
Minten T Anlasstemperatur in °C * Dicke vorgeschliffen, feingefréast, +0,20/0 mm, Breite gesagt +2,00/0 mm, Lange geséagt +30,00/0 mm

Zeit Toge



1.2343 ESU Warmarbeitsstahl

Nach Werksnorm gefertigt, Toleranzen:

in Staben von 500 mm Lange, Breite: +2,00 /0 mm
Dicke préazisionsgeschliffen, Dicke: +0,25/0 mm
Breite gesagt, Lange: +3,00/0 mm

Lénge gefrast,
mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.

Platten B=505 mm 1000 mm

Dicke mm
8,2 10,4 12,4 15,4 164 204 254 304 324 364 404 464 504 604 70,4 804 1004
363 500 568 652 691 793 956 1102 1192 1296 1428 1601 1653 1866 2022 2278 2897

Dicke vorbearbeitet, Breite und Lange gesagt
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1.4112 Chromstahl

Normen 1.4112 (DIN) Martensitischer, nichtrostender Werkzeugstahl mit hohem VerschleiBwiderstand. Sehr gut
XO0CIMOV18 EN EE(I;(‘agJSr; p1 VE\SI e/ﬁegyh;ﬁ;?;&;% ;ltMean;\éﬁsre‘fgateg|erungse|ementen. Verwendbar flr Beste
Lieferzustand weichgegliiht
Richtanalyse (%)
Cc Si Mn Cr Mo Vv
0,95 1,00 1,00 18,0 1,20 0,12
Physikalische Eigenschaften
Temperatur (°C) 20 100 200 300 400 500 600 700
Warmeausdehnung [10° m/(m.K)] 10,3 10,8 11,2 11,6
Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] 15,9 20,6 (350°C)
spezifische Warme [J/(kg.K)] 430
spez. elektr. Widerstand [Ohm.mm2/m] 0,8
E-Modul [103N/mm2]
Dichte [kg/dm3] 7.7
Warmebehandlung
Weichglthen
Temperatur (°C) 790 840
Harte nach Weichglihen max. 265 HB

1.4112 Chromstahl

Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB

Breite mm Dicke mm

JOHANNING
STAHL

1000 mm

Anmerkungen: Langsame Ofenabkihlung bis 500°C, danach Luft oder Asche.

Spannungsarmgliihen

Temperatur (°C) 610 650

Anmerkungen: Langsame Ofenabkuhlung

Harten
Temperatur (°C) 1000 1040
Abschreckmedien Ol Warmbad

Anmerkungen: Erzielbare Harte: 59 HRC
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32 42 52 62 82 104 124 154 164 204 224 254 304 324 404 504 604 704 764 804 904 1004
20,4 30 35 36 39 42 46 48 52
254 35 37 40 42 44 46 50 57 63
30,4 42 44 46 48 51 54 57 70 84 106
40,4 48 51 54 57 59 64 68 83 91 123 138
50,4 54 58 61 63 65 69 73 90 118 135 147 196
604 57 62 67 69 70 75 84 102 132 163 169 213 249
704 62 65 74 77 85 91 98 121 147 171 201 233 279 323
80,4 68 77 84 87 94 9% 111 128 162 178 212 261 292 350 427
90,4 101 111 120 142 174 201 242 300 339 433 498 554
1004 77 85 98 102 110 121 144 161 164 177 211 219 255 270 333 405 470 549 607 629 756
120,4 163 174 196 237 278 338 428 507 592 694 790 942
130,4 233 263 303 365 474 569
150,4 114 127 145 156 186 200 219 240 266 295 341 362 406 429 513 616 704 803 935 1023 1095
200,4 152 165 191 205 228 265 309 350 406 472 546 649 817 947 11589 1257 1396
250,4 168 191 208 221 257 288 351 449 482 551 649 790 997 1144 1419 1815
300,4 189 216 235 249 271 352 408 486 570 674 768 796 947 1185 1400 1816 2244
350,4 647 728 905 1166
Vierkantstahl
Kantenlange mm
104 124 154 204 254 304 404 504 604 704 804 90,4 1004 1204
40 44 46 68 97 106 166 222 284 409 503 696 769 1046
Nach Werksnorm gefertigt, Toleranzen:
in Staben von 1000 mm Lange, Breite: +0,40/0 mm
Dicke vorgeschliffen, feingefrast Dicke: +0,20/0 mm
mit Bearbeitungsaufmas, Lange:  +30,00/0 mm
Breite vorgeschliffen, feingefrast, Vierkant: +0,40/0 mm Do
Lange gesagt,
mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.
Platten B=505 mm 1000 mm
Dicke mm
8,2 104 124 154 164 204 254 304 324 364 404 504 604 704 80,4 1004

399 650 625 717

760 872 1052 1212 1311 1426 1571 1818 2063 2224 2506 3187

Dicke vorbearbeitet, Breite und Lange gesagt

Rundstébe geschiliffe
Durchmesser mm
4 5 6 7

4 6 8 9

24 25 30 35

62 68 92 120
Toleranz h8, Lange 1000 mm

Rundstébe gedreht o

Durchmesser mm

20,5 255 30,8 408
30 46 62 99

Lange 1000 mm

n

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 12 14 16 18 20 23 25 31 34 38 42 47
40

158

Toleranzen:

Lange: +30,00/0 mm L 1000 +go

der geschalt

50,8 61 71 81 91 101 151 202
121 181 243 326 399 492 1034 1966
Toleranzen:

Dicke: +0,40/0 mm +30
Lénge: +30,00/0 mm L 1000 0.0

22
55
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Sonderabmessungen

Sollten Sie unter den ca. 10.000 Abmessungen fur ,lhren Fall“ nicht findig
geworden sein, bieten wir Ihnen einen leistungsfahigen und flexiblen Service
an. Durch unsere Fertigung sind wir in der Lage, innerhalb kurzester Zeit Ihr
Wunschmal3 im gewUnschten Werkstoff zu liefern.

» Sondergiiten: Nahezu alle Sonderglten sind in Ihrer Wunschabmessung
auf Anfrage lieferbar.

DHMACLNON

Allgemeine Bedingungen

Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unse-
rer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB), die Sie auf unserer Homepage
www.johanning-deutschland.de finden.

Die angegebenen Preise sind freibleibend. Sollten sich Irrtimer, Druck- oder
Schreibfehler in der Liste befinden, so besteht kein Rechtsanspruch die Ware zu
dem in der Preisliste freibleibend unterbreiteten Angebot zu erhalten.

Die Ware reist in allen Fallen auf Gefahr des Empfangers.
Alle technischen Informationen verstehen sich ohne jede Gewahr. Es gelten

die Angaben des jeweiligen offiziellen Werkstoffdatenblattes. Wir bitten um |hr
Verstandnis.

90 91



JOHANNING
STAHL

Johanning Stahl
Pascal Johanning
Mollberger StraBe 24
32602 Viotho

Telefon: 05733 — 962 30 00
Fax: 05733 — 794 99 86
E-Mail: info@johanning-stahl.de

www.johanning-deutschland.de



